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FIXITherm — Dammsysteme
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FIXITherm.evo
Biozidfreies Démmsystem

= Okologisch
= Hydrophil
= Aufbau mit allen Fixit Démmplatten maglich

Weitere Informationen siehe Seite 6

FIXITherm.ton
WDVS mit TonTherm-Verbundplatten

= Okologisch
» Erhohte Schlagfestigkeit
» Verzdgerter Tauwasserausfall

Weitere Informationen siehe Seite 7

FIXITherm.roc
WDVS mit Steinwolle-Platten

Mineralisches Dammsystem

Erhohter Wohnkomfort

100 % recycelbare Steinwolle

hoher Schall- und Brandschutz — Steinwolle ist nicht
brennbar!

Formstabil und Diffusionsoffen

FIXITherm.eps
WDVS mit EPS-Dédmmplatten

= EPS-Dammplatte mit Graphit-Zugabe und weisser
Deckschicht

»  Tiefe Warmeleitfahigkeit

= Muss nicht vor Sonneneinstrahlung geschitzt werden

FIXITherm.pir
WDVS mit PIR-Dadmmplatten

»  Hochleistungsdammplatte
» Diffusionsoffen



Dammplatte

Compact PRO /

341

Steinwollplatte

PIR Hochleistungs-
Warmedammplatte

EPS 031 take-it
ALPIN®RELAX 17

EPS 030 Dublex grau
mit weisser Deckschicht 19

EPS 031 Mono REC 16

*x**% = qusgezeichnet
*rEx = sehrgut

* k% = gUt

*x = genigend

Verfigbare
Dammstdrken

10 - 360 mm
20 - 300 mm
100 — 300 mm
100 - 400 mm

80 — 400 mm

Wasser-
dampf-

Diffusions-

féhigkeit

*kkk*x

* % %
* % %

* k%

FIXITherm.eps REC
WDVS mit EPS-Dédmmplatten REC

= 100 % recycelbare Dammstoff

= Expandierte Polystyrol Dammplatte

= Einseitig weisse Beschichtung reduziert das
Aufheizen der Oberflache

= Sehr gute Warmedammung

= Muss nicht vor Sonneneinstrahlung geschitzt werden

» Tiefe Warmeleitfahigkeit

Bendtigte Démmstéirke fir

MINERGIE-Wandmodul
Brand- < | I U-Wert < 0,15 W/mK
verhalten d "
(1) ammwer Stahlbeton Modul-Backstein

15cm 20 cm 15cm 17,5cm

*o Kk *okok ko 220 mm 220 mm 200 mm 200 mm

SEHD ** 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
* % LAk 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
* % e 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm
* % ik 200 mm 200 mm 180 mm 180 mm

(1) = Verordnung VKF beachten

mehr Infos zu EPS REC

fixit.ch

https://www.fixit.ch/bautrendsloesungen/waermedaemmung/eps-recycling-daemmplatten
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Die Fixit Warmedédmmverbundsysteme werden seit Jahren  Der korrekte Aufbau eines Warmedammverbundsystems

mit Erfolg angewendet, entsprechen den SIA-Normen ist der Grundstein fir eine langlebige Fassade und ist
und erfillen bei Einhaltung der entsprechenden Anfor-  fir EPS und Steinwolle identisch. Die Fixit-Berater bieten
derungen den Minergie®Standard. Bei Umbauten trégt  ihre Unterstitzung von der Devisierung bis zur Fertig-
ein WDVS wesentlich zu behaglicherem Wohnen und stellung der geddmmten Fassade an.

einer Energieersparnis von bis zu 50% bei.

Die verschiedenen Systeme

FIXITherm.roc mit Steinwolleplatten
FIXITherm.eps mit expandierten Polystyrolplatten
FIXITherm.pir mit PIR-Démmplatten
FIXITherm.evo biozidfreies WDVS
FIXITherm.aerogel mit Aeropan Hochleistungsdammplatte
FIXITherm.minipor mit Minalschaumplatten
FIXITherm.StoneEtics® WDVS mit schweren Belagen
FIXITherm.diffu mit Holzfaser-Platten

/ FIXITherm.ton biozidfreies WDVS mit TonTherm-Platte

Einbettmértel
% Fixit 425  MFP-/Diffu-Grundputz Combi
/ Fixit 427 Combimértel Minopor® aussen

Fixit 433 Combiputz leicht
Fixit 435 EPS Grundputz Combi leicht
Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht

588 Multiflexspachtel
Grundierungen
Fixit 471 PL'Jngrund Premium fir Silikonharz-/
Silikon- und Kunstharzputz
Fixit 475 Grundierung fir mineralische Deckputze

Fixit 485 Grundierung fir Fixit 785 evo

Klebemértel
Fixit 427 Combimértel Minopor® aussen Deckputze
Fixit 433 Combiputz leicht Fixit 710 Kunstharzputz universal aussen
Fixit 435 EPS Grundputz Combi leicht Fixit 746 Silikonputz aussen
Fixit 439 Klebe- und Einbettmortel Uni leicht Fixit 740 Si Silikat-Silikonputz aussen
Fixit 450 ZementTrockenbaukleber Fixit 777 Edelputz extraweiss
GRUPPE Dispersionskleber Fixit 780 Edelputz farbig
D&ammplatten Farben
EPS, PIR, Steinwolle oder Mineralschaumplatten Fixit 782 Kunstharz-Uberrollfarbe
Fixit 786 Si  Silikat-Silikon-Uberrollfarbe
Armierungsgewebe 7 x 7 cm Fixit 785 evo Biozidfreie Mineralfarbe
Breite 100 cm oder 110 cm Premium Dark Fassadenfarbe fir dunkle Farben
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Das biozidfreie Warmedédmmsystem

Das nachhaltige Warmed@mmsystem mit rein mineralischem Aufbau,
hydrophil, biozidfrei und mit breiten Mdglichkeiten fir die Oberflachen-
gestaltung.

Vorteile

= Das FIXITherm.evo-System minimiert den Algen- und Pilzbewuchs ohne
den Einsatz von umweltschadlichen Bioziden.

» Das Wirkungsprinzip besteht aus einem fein aufeinander abgestimmten
Verputzsystem. Der durchgehend mineralische Aufbau ist kapillaraktiv
(saugfahig), wodurch die anfallende Feuchtigkeit schadlos in der Unter-
schicht aufgenommen und kurzfristig gespeichert werden kann.

= Die Bildung eines Wasserfilms kann so verhindert werden, die Oberfléche
trocknet schneller wieder ab. Sobald die Luftfeuchtigkeit sinkt, wird
die gespeicherte Feuchtigkeit wieder nach aussen abgegeben, eine
schnellstmégliche Ricktrocknung der Unterschicht ist so gewahrleistet.

= Organisch gebundene Deckputze sind thermoplastisch, sie werden bei
intensiver Sonneneinstrahlung weich und der Schmutz wird regelrecht
auf die Fassade geklebt. Sie laden sich elekirostatisch auf und ziehen
dadurch Schmutzpartikel wie Russ und Reifenstaub an. Das FIXITherm.
evo-System ist weder thermoplastisch noch ladt es sich elektrostatisch auf.

Produkte-Ubersicht

Produkt Verbrauch / /
Mavuerwerk mit Innenputz

Mineralisch geklebte Dédmmung evt. :

mechanisch befestigt 3.5 kg/m? /

Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht Dibelsystem 6 — 8 Dibel/m? /
Grundputz )

Fixit 446 evo (Schichtdicke 8 — 10 mm) =11 lg/

Einbettung

Fixit 446 evo (Schichtdicke 3 — 4 mm) . grz
Untergrundbehandlung gemdss Techn. Merkblatt des A=6 g/

Deckputzes

Putzbewehrung B feti

Fixit Armierungsgewebe 7 x 7 110w/t

Deckputze mit Putzgrundierung .

mit Fixit 475 grundieren Fixit 745 Designputz 150-250 g/m

Deckputze ohne Putzgrundierung

(Untergrund aufgeraut)

Fixit 764 Kellenwurf Verbrauch gem.

Fixit 793 Steinputz (Mittelbett-Kratzputz) Technischen

Fixit 794 Waschputz fineline Merkblattern

Farbanstrich (nicht auf Fixit 793 oder Fixit 794)

Fixit 485 evo Farbgrundierung fir Fixit 785 evo 200 g/m?

Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe 250 g/m?/Schicht
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Das schlagfeste, biozidfreie Wérmeddmmsystem

Die Besonderheit dieses Systems liegt darin, dass zwischen der Dammplatte
und dem Grundputz eine Verbundplatte aus Ton eingebracht wird.

Vorteile

= Durch die Verbundplatte ist die Fassade vor mechanischen Belastungen
geschitzt, vergleichbar mit einem massiven Zweischalenmauerwerk.
Fassaden von hoch frequentierten und der Abnutzung ausgesetzten
offentlichen Objekten, wie z.B. Schulhduser, kénnen damit schlagfest
gedammt werden.

= Der hydrophile Verputzaufbau FIXITherm.ton und die Verbundplatte
aus Ton bewirken, dass die Fassade die Warme gut speichern kann.
Der erhéhte Wéaremespeicher verzdgert den Tauwasserausfall in der
Nacht. Da sich kein Wasserfilm auf der Oberflache bildet, trocknet
die Putzoberflache schnell und regelmdssig ab. Algen und Pilzbewuchs
an der Fassade werden damit minimiert. Und das ganz ohne den
Einsatz von Bioziden.

Produkte-Ubersicht

Produkt Verbrauch

Mavuerwerk mit Innenputz

Mineralisch geklebte EPS oder PIR Dammung
mechanisch befestigt 3.5 kg/m?
Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht Dibelsystem 6 — 8 Dibel/m?

Kleber fir Tonplatten

2
Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht 5.8 by
FIXITherm.ton Tonplatten
Fixit 446 evo (Schichtdicke 8 — 10 mm) ¢ =11 lgy/w
Putzbewehrung
Fixit Armierungsgewebe 7x7 1.10 m2/m2
Fixit 446 evo (Schichtstarke 3 - 4 mm) 4 -5 kg/m?

Untergrundbehandlung gemass TM des Deckputzes

Putzgrundierung

) 2
Fixit 475 Putzgrundierung 150=250 g/l

Deckputze mit Putzgrundierung
Fixit 745 Designputz
Fixit 777 Edeputz extraweiss

- Verbrauch gem.
Deckputze ohne Putzgrundierung Technischen

(Untergrund aufgeraut) Merkblattern
Fixit 764 Kellenwurf

Fixit 793 Steinputz (Mittelbet-Kratzputz)

Fixit 794 Waschputz fineline

Farbanstrich (nicht auf Fixit 793 oder Fixit 794)
Fixit 485 evo Farbgrundierung fiir Fixit 785 evo 200 g/m?
Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe 250 g/m?/Schicht
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Beratung / Planungshilfen

Welches ist das richtige Damm.-
system fur lhr Projekt? Wir helfen
lhnen das sowohl in technischer
wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht
am besten geeignete System zu
finden. Wir unterstitzten Sie mit
Detaillésungen und Gbernehmen die
Devisierung nach NPK.

Systemgarantie

Fixit garantiert, dass die Systemkomponenten sorgfaltig
aufeinander abgestimmt sind und somit die optimale
Funktionsfahigkeit ihres WDVS. Bei korrekter Aus-
fGhrung sichert Fixit eine lange Lebensdauer zu und

Baustellenunterstitzung

Unsere Anwendungstechniker unter-
stitzen Sie auf der Baustelle, sei es
bei der fachgerechten Applikation
unserer Produkte oder bei der kom-
petenten Untergrundbeurteilung bei
Sanierungen.

Schulungen

bestatigt dies mit dem Erstellen des Zertifikats.

Baustellenlogistik

Sechs Produktionsstandorte, verteilt
Uber die ganze Schweiz, garan-
tieren kurze Transportwege. Das
vermindert den CO,-Ausstoss und
garantiert flexible Lieferungen dank
unseren regionalen Transportpart-
nern.

Wir fihren Schulungen und Seminare fir Verarbeiter,
Architekten und Fachschulen durch. Je nach Thema
und Bediirfnis in unserem modernen Seminarraum, bei
lhnen in der Firma oder direkt am Objekt.
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Haftzugfestigkeit

Fur die Prifung der Zugfestigkeit und Haftzugfestigkeit
der Warmedammplatten gelten die Normen SIA 279,
SN EN 1607, SN EN 13494, SN EN 13499 und

SN EN 13500. Senkrecht zur Plattenebene sind folgende

minimale Zugfestigkeiten gefordert:

EPS-Wéarmedammplatten, = 100 kPa (0,10 N/mm?)
Standard

EPS-Warmedammplatten, = 80 kPa (0,08 N/mm?)
elastifiziert
Mineralwolleplatten > 7,5 kPa (0,0075 N/mm?)

Die Haftzugfestigkeit zwischen Grundputz und Wérme-
dammschicht sowie aller Putzschichten untereinander
missen mindestens der minimalen Zugfestigkeit der
Warmedammplatten entsprechen.

Die Formstabilitat der Dammplatten muss gewdhrleistet
sein. Es dirfen keine schadigenden Auswirkungen auf
den Putz entstehen. Der Restschwund von EPS-Wérme-

dammplatten darf nach der Werkauslieferung maximal
0,2 % betragen.

Spezielle Hinweise zu den Warmedammplatten

Expandierte Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) haben
bei einer Dammstarke = 160 mm ein material- und be-
anspruchungsbedingt grésseres Verformungsverhalten.

Weisse, kaschierte/beschichtete Oberflachen der EPS-
Dammplatte verringern bei direkter Sonneneinstrahlung
die thermische Aufheizung.

Sind EPS- und PIR-Hartschaumplatten zu lange un-
geschitzt der Sonneneinstrahlung ausgesetzt, werden
die Oberflachen durch die UV-Strahlung zersetzt. Die
Schadigungen in Form einer gelblichen, nicht tragféhigen
Schicht sind vor dem Grundputzauftrag restlos abzu-
schleifen und staubfrei abzuwischen.
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Luftdichtigkeit

Die Luftdichtigkeit der Gebaudehille kann mit einem
WDVS nicht erreicht werden. Das Luftdichtigkeitskonzept
muss durch den Planer erstellt werden. Eine magliche
Verformung der Tragkonstruktion ist zu beriicksichtigen.
Anschliisse von Fenstern und Tiren, Materialwechsel
(z.B. Mauerwerk/Beton zu Holz usw.), Durchdringungen
der Aussenwdnde (z.B. Liftungsrohre) sowie nicht ver-
putzte Innenfléachen von Aussenwénden sind luftdicht
auszufihren.

Massnahmen:

Fenster und Turen, Materialwechsel und Durchdringungen
mit einem luftdichten, flexiblen Dichtband abdichten.
Innenfléchen von Aussenwdéinden, wie z.B. Giebelwdinde,
verputzen oder mit einer Dampfsperre versehen.



Bauphysik

Beim Nachweis der bauphysikalischen Funktionsweise  ginem Neubau mit einer Steinwolleplatte Compact PRO

unterstitzt Sie Fixit mit Berechnungen zum U-Wert, zu (0.033 W/mK) von 200 mm zur Erreichung des MIN-
Dampfdiffusion und Dampfdruckverlauf, zu Taupunkt, ERGIE-Standards.

Kondensation usw. Das Berechnungsbeispiel basiert auf

fixit.ch | 11



FIXITherm - Brandschutz

Die Brandschutzvorschriften der Vereinigung kantonaler Feuerversiche-
rungen (VKF) regeln rechtsverbindlich die notwendigen brandschutztech-
nischen Anforderungen an Bauten und Anlagen zum Schutz von Personen,
Tieren und Sachen vor Gefahren und Auswirkungen von Brénden und
Explosionen.

Unter dem Kontext einer Aktualisierung der Brandschutzvorschriften
wurden neue, ab 1. Januar 2015 giltige Richtlinien erlassen, die zusatz-
liche Herausforderungen an die Planung und Ausfihrung von verputzten
Aussenddmmsystemen hervorbringen.

Um die mit den neuen Brandschutzvorschriften einhergehenden Unsicher-
heiten zu relativieren, wurde Ende 2014 ein «Stand der Technik Papier»
(STP) ausgearbeitet und im 2018 Uberarbeitet. Das aktuelle «Stand der
Technik Papier» soll als Planungs- und Verarbeitungshilfe dienen und die
Umsetzung des vorbeugenden Brandschutzes sowie die Qualitatssiche-
rungsmassnahmen fir WDVS in der Praxis beschreiben.

Um Unklarheiten oder Fragen zu den neuen Normen auszurdumen,

nimmt die FIXIT AG ihre Verantwortung in beratender Funktion gerne
wahr und unsere Experten beraten Sie sicher und kompetent zu den

Herausforderungen im WDVS-Bereich.

Das Wichtigste in Kirze:

» Die Auspragung der anzuwendenden Brandschutzmassnahmen ist einer-
seits abhangig von der Art der Gebaudenutzung, andererseits von der
Gebdudekategorie. So kdnnen Wohnbauten, Hotels, Pensionen, Ferien-
heime, Schulen, Biros sowie Gewerbe- und Industriegebaude bis zu
einer Gesamthdhe von 11 m (Gebdaude geringer Hohe) ohne spezielle
Massnahmen ausgefihrt werden, ab 11 m und bis 30 m Gesamthdhe
(Gebdude mittlerer Hohe) missen mehrheitlich bereits Brandriegel ge-
setzt werden. Fir Beherbergungsbetriebe, insbesondere Krankenhdauser,
Alters- und Pflegeheime, in denen 20 oder mehr Personen aufgenommen

Eingebauter Brandriegel werden kénnen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind und Gebaude
mit einer Gesamthdhe von mehr als 30 m (Hochhauser) missen flachen-
deckende Dammsysteme der Klasse RF1 (kein Brandeintrag, z.B. Mineral-
wolle) angewendet werden.

= Bei der Installation der Brandriegel ist die obligatorische Verklebung im
Floating-Buttering Verfahren, wie auch die mechanische Befestigung mit
mindestens zwei WDVS-Dibeln pro Element (max. Abstand 0.65m) zu
bericksichtigen.
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Fixit - lhr Partner auch in schwierigen Situationen

Die Fixit Gruppe war bei der Formulierung und Umsetzung des Stand der
Technik Papiers massgebend beteiligt und daher von Anfang an bestens
informiert und auf dem neusten Stand. Dementsprechend wurden die
FIXITherm-Systeme den neuen Gegebenheiten angepasst und bieten drei
Lésungen, die im Vergleich zur bisherigen Situation kaum Mehraufwand
mit sich bringen.

FIXITherm.roc - Dédmmung mit unbrennbaren Steinwollplatten

Durch die Klassifizierung der Steinwollplatten als Baustoff der Brandverhal-
tensklasse RF1 (kein Brandeintrag) in Kombination mit einem rein mine-
ralischen Systemaufbau, ist das FIXITherm.roc System die Lésung fir alle
Gebdudehdhen und -klassen. Des Weiteren zeichnet sich das dampfdiffusi-
onsoffene System durch erhdhten Schallschutz, gute Warmeleitfahigkeit von
A, 0.033 - 0.040 W/mK und optimale Warmespeicherfahigkeit aus.

FIXITherm.pir - Dadammung mit PIR, die VKF anerkannte

Konstruktion
onstrukfio Objekt mit Steinwolle-Platten

Die FIXITherm.pir Dammplatte ist eine homogene Polyurethan Hartschaum-
platte mit einer sehr regelmassigen Porenstruktur im gesamten Querschnitt
ohne Makro-Lufteinschlisse oder kompakten Verdichtungszonen an den
Platten Grenzflachen. Dank dieser Eigenschaften kdnnen die Platten leicht
und ohne Verformungen bearbeitet werden.

Dieses Warmedammsystem wurde fir den Alt- wie auch Neubau konzipiert
und eignet sich bedingt durch die hervorragenden Dammwerte speziell fir
Passivhduser nach Minergie. Die Hochleistungsdammplatte mit der gepriften
Warmeleitfahigkeit von A; 0.023 - 0.027 W/mK, einer Dammstoffeinspa-
rung von bis 30% bei gleicher Démmleistung und durch die Zertifizierung
als ,VKF-anerkannte Konstruktion”, ist eine echte Alternative zu Minerwoll-

systemen.
Steinwolle-Brandriegel

FIXITherm.eps - Dédmmung mit EPS und Brandriegel

Die FIXITherm EPS Dammplatten Gberzeugen seit Jahren durch hervorragende
Materialeigenschaften und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhdlinis,
individuelle und vielfdltige Fassaden- und Oberflédchengestaltungsmaglich-
keiten — nicht umsonst ein Klassiker. Durch konsequente Weiterentwicklung
konnte die Warmeleitfahigkeit bis A, 0.030 W/mK reduziert werden.

Um bei einem Brand die stockwerkibergreifende Ausbreitung zu verhin-
dern und somit die brandschutztechnischen Vorgaben des VKF zu erfillen,
mussen EPS-Fassaden seit dem 1. Januar 2015 nach genau einzuhaltenden
Bedingungen mit Brandriegeln versehen werden. Fixit bietet dafir zwei
zertifizierte Alternativen aus PIR oder Steinwolle an.
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Masstoleranzen

Masstoleranzen im Traggrund fir Maverwerk und «Masstoleranzen im Hochbaux, Messreihe 330 (Lot

Betonwdnde legen die Norm SIA 266 «Mauerwerks, und Flucht) sowie Messreihe 341 (Ebenheit der Ober-

Tabelle 11, und die Empfehlung SIA 414/2 flache) fest.

Bezug Stichmasse als Grenzwerte in mm bei Messpnktabsténden in m
<04 <10 <20 <4,0

Flédchenfertige Wénde und Unterseiten

von Decken, z.B. Sichteton; Wénde und 4 6 8 12
Decken zur Aufnahme von Putzen und

Démmschichten, z. B. fir verputzte

Aussenwdrmedédmmungen

SIA 414/2,3.2.3
Messgrosse Messdistanz Toleranzwerte (mm)
(m) Standardmauerwerk Ubriges Mauerwerk

Abweichung von der 2 8 12
Vertikalen 4 12 16
1 4 6
Ebenheit der Oberfléiche 1" 2 6 8
4 8 12

SIA 266, 6.1.3.5

) Die Ebenheit ist durch Anlegen einer Messplatte vertikal und horizontal zu iberprifen. Bei nach innen gewdlbten Ober-
flachen wird die maximale Abweichung von der Messplatte gemessen. Bei nach aussen gewdlbten Oberfléchen wird die
Messlatte so angelegt, dass die maximalen Abweichungen im Bereich der Lattenenden etwa den gleichen Wert ergeben.

Der massbebende Messwert wird dann als Mittelwert der beiden Abweichungen bestimmt.

Feuchtigkeitsgehalt Folgende Werte dirfen nicht Gberschritten werden:

Der maximal zulassige Feuchtigkeitsgehalt im Traggrund o
vor Beginn der Warmedammarbeiten ist in der Norm = Befon ) 3,0 Mossen-oé
SIA 243 «Verputze Aussenwarmeddmmung» (Ausgabe = Backstein ) e Mossen-oé
2008), Ziffer 5.2.3, geregelt. Der Feuchtigkeitsgehalt = Kalksandstein 3,0 Massen-%
wird mittels Darr-Methode ermittelt. Die Proben missen = Zementstein 3,0 Massen-%
aus einer Tiefe von mindestens 30 mm aus dem Trag- = Porenbeton 17,0 Massen-%
bzw. Untergrund entnommen werden.
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Bauvorgédnge im Innenbereich

Entgegen der bisherigen Praxis kann das WDVS gemdss
der Norm SIA 243 «Verputze Aussenwdrmedammung»
(Ausgabe 2008) unabhéngig von den feuchtigkeitsbrin-
genden Bauvorgdngen im Innenbereich (z.B. innere Ver-
putzarbeiten, das Einbringen von Unterlagsbdden usw.)
ausgefihrt werden. Dabei sind jedoch die folgenden
zwei Punkte unbedingt zu beachten:

= Der Feuchtigkeitsgehalt des Traggrunds darf den maximal
zul@ssigen Wert nicht Gbersteigen.

= Gemass den Allgemeinen Bedingungen fir WDVS Ver-
tragsbedingungen zur Norm SIA 118/243 «Allgemeine
Bedingungen fir verputzte Aussenwdrmedédmmungen»
(Ausgabe 2008) muss der Bauherr (in der Regel vertreten
durch die Bauleitung) dafir besorgt sein, dass die An-
forderungen an den Witterungsschutz bei der Ausfihrung
des Mauerwerks Uberwacht und dass bei Neubauten die
R&éume regelmdssig und gut geliftet werden.

Nassreinigung

Nach einer Nassreinigung des Traggrunds sind die
Feuchtigkeitswerte ebenfalls zu prifen.

FDAT

Weitere Anforderungen an den Traggrund

= Trocken

= Tragfahig (alter Putzaufbau, Dispersionsfarbe)

s Sauber und staubfrei

= Keine Ausblihungen

= Keine Rickstande von Trennmitteln (z.B. an Beton-
wanden)

Werden diese Kriterien nicht eingehalten, kann die
Haftung des Klebers auf dem Traggrund massiv beein-
trachtigt werden.

Massnahmen bei kalten Temperaturen

Die Temperatur von Luft und Traggrund muss beim
Anbringen der Warmed@mmung mit Kleber oder
Combiputz bis zu dessen vollstandiger Aushartung
mindestens + 5 °C betragen.

Bis die jeweiligen Schichten ausgehdartet oder trocken
sind, darf die Lufttemperatur wahrend des gesamten
Putzaufbaus inkl. Farbanstrich + 5 °C (Silikat-Putze
und Silikat-Farben + 8 °C) nicht unterschreiten. Bei
anhaltend tiefen Temperaturen lasst sich durch das
«Einpacken» der Fassade und eine entsprechende Be-
heizung die minimale Verarbeitungstemperatur
erreichen.



EPS 033 Sockelplatte 30, 45° geschnitten
zur einfacheren Beschichtung des Sockels

FIXITherm-Sockelelemente aus Glasfaser-
beton sind bis zu einer Hohe von
1200 mm erhadltlich.

Wirksamer Schutz gegen aufsteigende Feuchte,
Fixit-Sockelelement aus V2A, Hhe bis 200 mm
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Aufkleben der Sockelplatten

Als Sockeldammplatten (XPS oder EPS Sockelplatten) wird die erste Reihe
der Ddmmplatten Gber dem Terrain (Sockellinie) bezeichnet. Die Sockel-
dammplatte darf max. 25 cm Uber die Sockelline gefihrt werden. Mégliche
Untergrinde kénnen sein:

= Bitumenbahnen und sonstige bitumindse Abdichtungen
»  Wasserdichtprodukte auf organischer oder mineralischer Basis
» Stahlbeton oder weisse Wanne

Die Perimeterisolation welche in Kontakt zum Geldnde oder Spritzwasser
bestehen, mussen vollflachig auf den Untergrund z.B. mit Fixit 373 Multi-
flex 2K oder mit Fixit 469 Sockelmértel Combi 1K (z.B. auf bitumindsen
Abdichtungen) geklebt werden. Die Anwendung dieser Massen erfolgt
mit einer gezahnten Kelle von 10 mm auf der ganzen Oberflache oder im
Randstreifenverfahren. Andere Aufklebe-Arten der Sockel- oder Perimeter-
ddmmung kann eine verfrihte Rissbildung am Rand der Fugen der Platten
verursachen.

Spritzwasser und Feuchtigkeit

Diese beiden Faktoren setzen dem Putz gerade in den Sockelbereichen im
Erdgeschoss, auf Balkonen und Terrassen sowie bei Kellertreppen erheblich zu.

Sockelelemente aus Glasfaserbeton oder Blech bieten einen wirksamen
Schutz. Siehe auch Sockel-Detailzeichnungen.

Fixit-Sockelelemente verhindern, dass aufsteigende Feuchtigkeit in den Putz
gelangt. Die gestalterischen Maglichkeiten sind mit der individuellen Wahl
von Hohe, Farbe und Material der Sockelelemente breit gefdchert.

Bewuchs im Sockelbereich

In der Praxis hat es sich gezeigt, dass in mit Spritzwasser belasteten Zonen
beim Gebdudesockel, kleineren Vorspriingen in der Fassade (z.B. Gurte)
oder bei Vordachern oft ein Bewuchs auftritt. Die Norm SIA 243 legt fest,
dass ein solcher Bewuchs nicht zu beanstanden ist. Allfallig auftretender
Bewuchs kann aber in der Regel einfach und ohne grossen Aufwand
periodisch entfernt werden.



Wasserfuhrende Flachen

Die an das WDVS angrenzenden Flachen (wie z.B. Asphalt, Gehwegplat-
ten, betonierte Kellertreppen usw.), verursachen Spritzwasser. Bei solchen
Sockelpartien sind wasserfeste Deckbeschichtungen oder Sockelelemente,
z.B. aus Glasfaserbeton oder Blech, zu verwenden.

Balkone und Terrassen

Die wasserfihrenden Flachen wie z.B. vorspringende Terassen, Balkon etc.
sind so zu neigen, dass das Wasser von der Aussenwdrmedédmmung weg-

fliesst. In diesen Bereichen sind auch Sockelplatten zu verwenden. g
FixitTreppen-Sockelelement aus Blech

Sockelplatten aus Hartschaum

XPS- oder EPS-Hartschaum-Sockelplatten mit einer Rohdichte von 30 kg/m?
dirfen bis maximal 25 cm Uber Terrain gefihrt werden. Unterhalb der
Sockellinie missen alle der Feuchtigkeit ausgesetzten Schichten des WDVS

mit einer Schutzbeschichtung versehen werden (z.B. mit Fixit 373 Multiflex
2K oder Optiflex 1K.

Sockelausfihrung mit Perimeter-

Abdichtung und Noppenbahn

Fehler bei Umgebungsarbeiten

Damit es nicht zu kostspieligen Renovationen kommt, missen Umgebungs-
arbeiten korrekt ausgefihrt werden. Sickerfahiges Auffillmaterial und eine
Geréllpackung verhindern stauende Nésse. Als mechanische Schutzbe-
schichtung eignen sich z.B. Filter- oder Sickerplatten, sowie Noppenbahnen.
Weitere Informationen zum Sockelanschluss kann im SMGV Merkblatt

Nr. 72 nachgeschlagen werden.

Nésse im Sockelbereich fishrt bei Frost-Einwirkung
zu Putzschaden

fixit.ch | 17



Klebemortel

Die Festigkeitsentwicklung des Klebers sowie das
Saugverhalten des Traggrunds sind je nach Baustoff
unterschiedlich (Backstein, Beton, alter Putz). Um eine
mdglichst schnelle und gute Aushartung des Klebers
zu erreichen, muss dieser auf das Saugverhalten des
Traggrundes abgestimmt sein. Die Temperaturen der
Luft und des Untergrundes beeinflussen das Abbinde-
verhalten ebenfalls massgebend und missen in dieser
Zeit mind. + 5 °C betragen (siehe Seite 14).

Ubersicht der Auftragsarten

Anforderung an

Aulieg e den Untergrund

Auftragsverfahren

eben < 10 mm

Rand-/Streifen-Verfahren T

Dammplatten

Dammplatt
Kammbett-Verfahren dmmplatten
Untergrund

mit 40% Rand-/Streifen-Verfahren Kammbett-Verfahren

Geeignete Mortel zum Kleben der Dammplatten

Neubau

Produkt Holz, Backstein  Beton  Kalk- Zement-
Holz- Sandstein  stein
werkstoffe

Fixit 425

Fixit 427

Fixit 433

Fixit 435

Fixit 439

Fixit 446 evo
Fixit 450
Dispersionskleber
Fixit 468

Fixit 469
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planeben < 3 mm

Renovation

Luftzirkulation oder Hinterstrdmung zwischen dem
Traggrund und den Warmedammplatten sowie vor-
fabrizierten Elementen sind zu vermeiden. Dies gilt
besonders im Sturz- und Dachrandbereich.

Massnahmen: Die Verklebung der Warmedamm-
platten ist im Rand-/Streifenverfahren auszufihren.

EPS-Hartschaum- Mineralwolle-

Klebefléche olatten Platten PIR-Platten
mind. 40% ° ° °
100% *

Geeignete Mortel zum
Beschichten der Déammplatten

minera- orga-  mineralische Holzfaser- Stein- Mineral-  EPS / PIR
lische nische  Dispersions- platte wolle- schaum-
Putze  farben platten platte



Anordnung der Warmedammplatten

Die Ddmmplatten werden von unten nach oben im Ver-
band versetzt, wobei die vertikalen Plattenstésse nicht
durchgehend verlaufen dirfen. An den Gebdudeaus-
senecken ist die Anordnung verzahnt auszufihren.

Verzahnte Anordnung
an der Gebdudeecke

Offene Fugen an den EPS-W&rmedammplatten

Die Fugen der Warmedammplatten sind satt zu stossen.
Im Bereich von offenen Stossfugen kann Putzmértel

in die Fugen eindringen und zu Abzeichnungen oder
Rissen infolge von eingeschrankter Ausdehnung der
Putzschicht fihren.

Offene Fugen zwischen den Warmedammplatten sind
mit ca. 5 cm tief eingepressten Keilen aus XPS- oder EPS-
Hartschaum (35 kg/m®) zu verschliessen.

Unmittelbar vor dem Auftragen des Grundputzes muss
die Oberflache plan geschliffen werden. Der Schleif-
staub ist frocken zu entfernen.

Offene Fugen verfillt mit XPS- oder

EPS-Hartschaum Keilen

Hohenversatz im Bereich der Stossfugen

Warmeddmmplatten missen plan und ohne Absatze
verlegt werden. Vor aufbringen des Putzschicht missen
die Dammplatten, was ein vorgdngiges Abschleifen der

Platten unabdingbar macht, frei von Uberzéhnen, so-
wie staubfrei, trocken und tragfahig sein. Die Schicht-

dicke des Einbettmértels muss gleich dick aufgetragen

werden. Verringerte Putzdicken kdnnen eine erhdhte
Rissbildung zur Folge haben.
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Fassadenduibel: Typ, Einsatz und Anwendung

FIXITherm Produktibersicht 19-28
Ubersicht 19
Einleitung / Geltungsbereich 20
Fixit Fassadendibel: Einsatz, Typ, Verankerungstiefe 21
Fixit Fassadenddmmplatten: Mechanische Befestigung 22
Fixit Dibelanordung: Dammplatten, Brandriegel, Harte Belage 23
Fixit Fassadendiibel: STR U 2G Schraubdiibel,

Schraubbefestiger STR H 24
Fixit Fassadendibel: Rocket Teleskop-Schraubdiibel 25
Fixit Fassadendibel: Ddmmstoffhalter Gecko 26
Fixit Fassadendiibel: Zubehor 27 -28
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Gemdass SIA-Norm 243 hat der Unternehmer die
Tragfahigkeit des Untergrundes zu prifen. Wenn
die Haftzugsfestigkeiten nicht ausreichen, ist neben
der Verklebung eine zusatzliche mechanische Be-
festigung notwendig. Die Bestimmung des richtigen
Fassadendibel obliegt einer Vielzahl von Auswahl-
kriterien.

Haftzugfestigkeit

Der Untergrund (Mauerwerk, Putz, etc.) muss eine
Haftzugfestigkeit von >250kPa (0,25 N/ mm?) aufwei-
sen. Bestehende Putze oder Anstriche sind nach deren
Reinigung zu prifen.

Untergrund

Die Funktion des WDVS-Dibels wird massgebend
durch die richtige Wahl des Untergrundes mit deren
Verankerungstiefe beeinflusst. Fir eine grosstmogliche
Haftung im Untergrund muss die Dibellénge mit ihrer
Spreizzone auf den Untergrund abgestimmt sein.

Dammstoff

Die Art des Dammstoffs, in Abhdngigkeit des Gewichts
und der Zugfestigkeit des Materials, kann Einfluss auf
die Dubelanzahl haben.

Gebdudehdhe

In Anlehnung der Gebaudegeometrie und des Stand-
orts steigen die Windsogkrafte mit der Geb&udehdhe.
Dammstoffe mit geringeren Zugfestigkeiten missen
daher ggf. zusatzlich mechanisch befestigt werden.

Deckbeschichtung

Bei Oberfladchen aus «harten Beldgen» im System
FIXITherm StoneEtics® wie Naturstein, Kunststein,
Mosaik, Keramik oder Klinker sind die Déammplatten
generell mit Schraubdibeln mechanisch zu befestigen.

Neubau/ Altbau

Bei Altbauten kann die Tragfahigkeit des Klebeunter-
grundes nur punktuell gepriift werden sodass eine
mechanische Befestigung generell empfohlen wird.

Diibelabzeichnungen

Zur Vermeidung von thermischen Dibelabzeichnungen
werden Fassadendibel versenkt und mit Dammstoffron-
dellen abgedeckt.

In der Dibelrichtlinie wird die Handhabung von
Dijbeln auf den aktuellen, technischen Stand
gebracht und an den europdischen Standard an-
geglichen. Die Systemsicherheit im Lastfall «Wind-
sog» wird dadurch erhéht Seit dem 1. September
2023 ist die neue Dibelrichtlinie bei der Planung
und Devisierung von Projekten zu Gbernehmen.

Diibelrichtlinie V-WDVS Schweiz (PDF)

Mehr zu WDVS auf fixit.ch
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https://cdn.dam.fixit-holding.com/assets/api/b4ddccb3-c089-431d-9674-04416c5ace9d/original/D%C3%BCbelrichtlinie-V-WDVS-Schweiz.pdf
https://www.fixit.ch/bautrends-loesungen/waermedaemmung/waermedaemmverbundsystem-wdvs/vawd

Der Untergrund und Dammstoff bestimmt die Wahl des Dammplattendibels sowie die Verankerungstiefe fir den
Neubau.

Dammstoff STR U 2G Gecko Rocket Teleskop STR H
Schraubdibel Schraubdiibel Schraubdiibel Schraubbefestiger
Beton EPS o J o —
Vollstein Mineralwolle ° ° . —
Hohl-Lochstein PIR /PU - - A _
Holzweichfaser . — o —
Verankerungstiefe* = 25mm = 30mm = 25mm —
Leichtbeton EPS . . ol —
Mineralwolle J J ol —
PIR/PU . . ol —
Holzweichfaser ] — ol —
Verankerungstiefe* = 25mm = 50mm ol —
Porenbeton EPS . o o —
Mineralwolle J ] . —
PIR/PU . . . —
Holzweichfaser J — . —
Verankerungstiefe* = 65mm = 50mm = 50mm —
Holz EPS — — — .
Mineralwolle - — - J
PIR/PU - — — .
Holzweichfaser — — - .
Verankerungstiefe* — - — = 25mm

* Bei Sanierungen muss die Dicke des bestehenden Putzes beriicksichtigt werden. ' Die Verankerungstiefe ist vor Ort zu bestimmen.

Einsatzgebiet Lange Lieferumfang

Fixit STR U 2G Schraubdiibel 80 bis 420 mm 100 Stk. /Karton

Fir vertiefte und oberflachenbiindige Montage

Fixit Gecko Schraubdiibel 100 bis 400 mm 150 Stk. /Karton

Schraubdibel fir die versenkte Montage fir Démmstoffdi-
cken von 100 bis 400 mm

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel 60 bis 360mm 100 Stk. /Karton

Fir vertiefte und oberflachenbiindige Montage

Fixit Schraubbefestiger STR H 80 bis 300mm 100 Stk. /Karton

Fir Holzuntergrund, vertiefte und oberfléchenbindige
Montage
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Gemass SIA-Norm ist jeder Untergrund vom Unternehmer zu prifen.

Plattenwerkstoff

Rondelle

Ddmmstoff

FIXITherm StoneEtics® 50 & 103; Harte Beldge

Die Anzahl der WDVS-Systemschraubdibel richtet sich

nach der Windlast, Standort etc.

Es dirfen nur Schraubdiibel verwendet werden (siehe
auch Verarbeitungsrichtlinie StoneEtics®).

Fur die Berechnung des Windsog kann das Merkblatt
des Ventilator 1 vom Schweizer Fachverband fir hinter-
liftete Fassaden herangezogen werden.

Dibelanzahl Dubelabstand

Stk / m? in cm (A)
6 40
8 35
10 32
12 29

Windsog
in KN/ m?

<-1.2

> 10

Plattenwerkstoff

N Verschluss-

stopfen

Ddmmstoff
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Dibelschema fir Dammplatten 100 x 60 cm

Abweichungen von diesem Dibelschema sind méglich, sofern die Rand-
absténde und die Anzahl der Dibel pro Platte eingehalten werden.

13

.\.J
4
z10om
+

Nach der vollflachigen, mineralischen Verklebung des Brandriegels erfolgt
die mechanische Befestigung. Generell dirfen nur VAWD-Dibel mit einer
Metallschraube verwendet werden.

Jeder Brandriegel muss mit mindestens 2 Dibeln befestigt werden, wobei
die Dibel versenkt und mit Rondellen abgedeckt werden. Der Abstand der
Dibel darf max. 0,65 m betragen.
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Zu den Dibelrichtlinien vom V-WDVS
Schweiz (Verbank Warmedéammverbundsysteme)



https://cdn.dam.fixit-holding.com/assets/api/edc24f01-620a-4c1e-920f-464417ff22d2/original

Fur die Bestimmung der Dibel-
lénge sind folgende Faktoren zu
bericksichtigen:

= Verankerungstiefe in Abhéangig-
keit vom Untergrundmaterial NS

= Neubau mit Klebeméortel von
ca. 10mm

= Sanierung mit Altputzdicke
von ca. 20 mm und Klebemértel
von ca. 10mm

= Ddammstoffdicke
= Diibel versenkt mit Rondelle

» Dibel oberflachenbindig

i
Y

AT
A A

hef= hnom P hD :
< >L— i
h1 ttol
*)  Fassadentoleranzen werden letztlich h, effektive Verankerungstiefe
durch die tatsdchliche Gesamtdicke der h .. nominelle Verankerungstiefe (> hef)

Toleranzausgleich
Démmstoffdicke

Klebemértelschicht ausgeglichen. i

Bohrlochtiefe h

D

Vertiefte Montage
Verstellschaft montiert mit Trager-

element und TORX-Bit T30 fir alle
Langen

Oberflédchenbiindige Montage

Verstellschaft montiert mit Torx-Bit
T30 fir alle Langen
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Fixit Fassadendibel
Rocket Teleskop-Schraubdibel

Der 2-teilige Teleskop-Schraubdibel hat einen verlangerten Spreizbereich.
Bei der versenkten Montage im Neubau kann somit ein 20 mm kirzerer
Dibel verwendet werden. Bei der vertieften Montage das Fixit Rocket
Montagetool verwenden.

Waérmdammdicke mm Versenkte Montage Oberfléchenbiindige Montage Versenkte Montage
0000000000009 Q090 0000000000000 00
QOO AT VPO ATOOONTIODROOOOANTODNONTIODONT O® O
DD~ — = — AANAANOODOOTOD®— — — — — ANAANGO® OO

Rocket 60 beige
Rocket 80 gelb
Rocket 100
Rocket 120
Rocket 140
Rocket 160
Rocket 180
Rocket 200
Rocket 220
Rocket 240 [EEINEES l .
Rocket 260 [EIEE

0 0
Rocket 280  EIIERLL II II
Rocket 320 ENISRTH .l l.
Rocket 360 [ i L

Waérmdammdicke mm Versenkte Montage Oberfléchenbiindige Montage Versenkte Montage
0000000000000 Q00 0000000000000
QOO ANITVOPOATIODOONTIODNOOOOATOOONTIODONTO®D O
VO —— — — — NANNANNOOOOOTFT OO —— — — — NANANANNOOOOOS

Rocket 60 beige
Rocket 80 gelb
Rocket 100
Rocket 120
Rocket 140
Rocket 160
Rocket 180
Rocket 200
Rocket 220
Rocket 240 [RINEE . l
Rocket 260 RS

| 0
Rocket 280 EIIERLE II II
Rocket 320 EHISRTH .. .l
Rocket 360 | il I I I I
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Der Gecko Schraubdibel eignet sich fir die Anwendung mit EPS- / PUR-

und Mineralwolle-Dammplatten in den Démmstoffdicken von 100 — 400 mm.
Der lange Spreizbereich erméglicht auch die Uberbriickung von 10 — 400 mm
vorhandenen Altputzen.

Wichtig:

Beim Setzvorgang den Dibel fest mit dem Montagetool an den Dammstoff
dricken und langsam eindrehen.

Ein zu schnelles Eindrehen kann zum Ausreissen der Dammstoffoberflache
fGhren.

Démmdicke messen Neubau oder Altbau einstellen
Neubau oder Altbau einstellen Wendel aufstellen und eindrehen
Loch bohren Schraube einstecken

Schraube eindrehen Loch verschliessen

fixit.ch
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Einsatzgebiet Abmessungen Lieferumfang

Fixit STR U 2G Schraubdibel Dibellange 100 Stk. /Karton
Fir vertiefte und oberflachenbindige Montage 115 bis 455 mm

Fixit Schraubbefestiger STR H Dibellange 100 Stk. /Karton
Fir Holzuntergrund, vertiefte und oberflachen- 80 bis 300 mm
bindige Montage

Toolset STR 2G = 1 Stk.
fir Universalschraubdibel STR U 2G und
Schraubdiibel STR H

STR Rondellen EPS / Steinwolle @ 65 mm 100 Stk. /Karton
Fir die Abdeckung beim Einsatz vom
Fraser STR tool 2G

Fixit Kombiteller VT 2G @ 110mm 100 Stk. /Karton
Fir STR Dibel in Steinwolle versetzt.

Fixit Gecko Schraubdiibel Einheitslénge 150 Stk. /Karton
Schraubdibel fir die versenkte Montage fir

Dé&mmstoffdicken von 100 bis 400 mm,

fir EPS und PUR

Eindrehwerkzeug Toprock Gecko 100 1 Stk.
Mit Schrauberbit T30 und Anschlagscheibe bis 400 mm
Durchmesser 60 mm

Abdeckstopfen fir Fixit Gecko Schraubdibel  Einheitsgrésse 150 Stk. /Karton
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Einsatzgebiet Abmessungen Lieferumfang

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel Fir

Fir vertiefte und oberflachenbindige Montage  Dammplatten-
dicken
von 60 bis
360 mm

Fixit Rocket Montagetool —
Fur Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel

Fixit Rocket Rondellen EPS / Steinwolle @ 64 mm
Fur den Einsatz beim Fixit Rocket Motagetool ~ Dicke 20 mm

100 Stk. /Karton

1 Stk.

EPS 300 Stk. /
Einheit

MW 100 Stk. /
Einheit
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Behandlungsmaéglichkeiten

Thermische Ubertragung

Mechanische Befestigungen transportieren Warme von innen nach
aussen. Durch diese leicht hdhere OberflachenTemperatur trocknet die
Putzoberflache schneller ab. Die trockenen Stellen verschmutzen dadurch
weniger schnell als die restliche Putzfléche. Damit es zu keinen Ab-
zeichnungen auf den Putz-Fassaden kommt, sind die WDVS-Dibel zu
versenken und mit einer Ddmmstoffrondelle abzudecken. Die Rondellen
reduzieren den Warmedurchgang und sorgen somit fir eine gleichmassige
OberflachenTemperatur.

Bei der Montage der Rondellen ist darauf zu achten, dass die Rondellen
oberflachenbindig versetzt werden, damit die Schichtdicke des Einbett-
mortels gleich dick ist. Allfallige Schichtdickenunterschiede kdnnen eine
erhahte Rissbildung zur Folge haben und fihren durch die verschieden-

schnelle Abtrocknung ebenfalls zu Abzeichnungen.

Flecken kénnen durch den Einsatz von Algiziden und Fungiziden, sowie das anschliessende
Abwaschen mit Wasser, reduziert werden. Die Wirkung von Bioziden ist aber bedingt durch
die Witterung zeitlich beschrénkt und muss deshalb periodisch wiederholt werden.

Aus umwelttechnischer Sicht ist die Anwendung solcher Mittel jedoch fraglich.

Eine weitere Maglichkeit besteht im zusatzlichen Anstrich der Fassade mit mineralischer oder
sythetischer Farbe (ein- oder zweischichtig).
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(Planungen immer durch «Bauleitung» prifen)

Anschlisse an Bauelemente

Bei Anschlissen an Bauelemente wie Fenster, Tiren, Fensterbdnke aus
Metall oder Glasfaserbeton usw. sind zwischen Putz und Bauelement dem
Verformungsverhalten entsprechende Fugen durch den Planer zu dimen-
sionieren.

Anschlisse an Untersichten

Bei Anschlissen an Untersichten von Schrag- oder Flachdéchern sind
Bewegungen und Verformungen der Baumaterialien — bedingt durch
Langenanderungen, Schwinden oder Verdrehen - bei der Planung und
Ausfihrung einzurechnen. Eindeckungen von Déchern sind wenn maglich
vor der Aussenwdrmeddmmung zu erstellen. Gewichte von Ziegel,
Begrinungen etc. kdnnen zu Setzungen im Dachrandbereich fihren.
Diese Bewegungen werden meist unterschatzt. Wir empfehlen eine

10 mm breite Fuge zu planen, diese mit einem grauen, vorkomprimierten
Fugendichtband auszufihren und eventuell einmal diinn zu streichen.
Siehe Detailzeichnungen Dachanschluss.

Fldchenbindige Anschlisse

Bei flachenbindigen Anschlissen des WDVS an Bauteile wie Fenster- und
Torrahmen, bestehende Gebdudeteile usw. missen Bewegungsfugen ge-
plant werden. Die Masstoleranzen der Bauteile sowie jene der Ausfihrung
sind einzurechnen.

Anschlisse an Fensterzargen

Flachenbindige oder vorspringende Anschlisse zum WDVS sind heikel.
Die Zargen sind so auszufihren, dass kein Wasser eindringen kann
(mechanische Abdichtung). Bei diesen Details ist zu beachten, dass die
Anschlussfugen als entsprechend bemessene Bewegungsfugen geplant
und ausgefihrt werden.

Bewegungs- bzw. Dilatationsfugen

Bewegliche Fugen in der Tragkonstruktion oder des Rohbaus missen an
gleicher Stelle und in gleicher Breite ins WDVS Gbernommen werden.

Fensteranschluss mit
Anschlussprofil 3D Profil

Fensteranschluss mit Anschlussprofil
Ideal Plus in weiss oder antrazit

Bewegungsfugenprofil PYC

Dehnfugenprofil

fixit.ch
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Fir die Befestigung von Fremdmontagen in das WDVS sind Befestigungs-
unterlagen oder -elemente erforderlich. Diese missen systemkonform und
wdrmebrickenfrei sein. Der heutige Markt bietet eine Vielzahl solcher Be-
festigungselemente an. Siehe Detailzeichnungen Befestigung.

Klappladen

Das Klobentragelement dient zur warmebrickenfreien Befestigung von
Klappladen und Rickhaltern sowohl im Neubau als auch bei Renovationen.

Fixit Lei-Stu®Element — das Renovationselement fir Leibungen. Auch
bei geringem Platz kann damit die minimale Ddmmung erreicht werden.

Einlage fir den Kloben mit M-Gewinde

Einlage fir den Klappladenriickhalter

Montierter Klappladenriickhalter in
Klobentragelement

Beispiele fir leichte Lasten an einer
Aussendémmung
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Leichte Lasten

Fir die warmebrickenfreie und sichere Befestigung von leichten Lasten
bietet hnen Fixit verschiedene Montageelemente an.

Anwendung unter anderem fiir:

= Storenfihrungsschienen und Storenkasten

» Leichte Schilder (z.B. Strassenbeschriftungen,
Hausnummern, Werbeschilder)

= Temperaturfihler

= Rohrschellen

= Rickhalter, Anschlag fir Fensterladen

» Kleiderbigeltrager

= Aussenlampen, Elektrodosen

= Bewegungsmelder

Eldoline fir Lampen und Elektrodosen ZyRillo @ 70 mm z.B. fir Rohrschellen



Schwere Lasten

Auch fir schwere Lasten gibt es Montageelemente, welche die warme-
brickenfreie Befestigung von Fremdobjekten erméglichen. Die einfache
und sichere Montage spart Zeit und bewahrt sie vor unnétigen Schaden-
fallen und kostenintensiven Sanierungen.

Anwendung unter anderem fiir:

= Sonnenstoren

= Vorddcher

= Geldnder und Handléufe

= Auflegepfetten und Konsolen

Der Tragwinkel TRA-WIK®-Alu und die Unversalmontageplatte UMP®-Alu
eignen sich fir warmebrickenfreie Montage von schweren Lasten bei einer
Aussenwdrmeddmmung.
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Sol-Pad: Fiir die Montage von Fensterbénken nach
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Fertigstellung des WDVS.

Glasfaserbeton-Fensterbank

Leibungselement Lei-Fix®

Schiirzenelement unter Balkon

Fensterbankanschluss Sol-Pad

Bei Einbau von Fensterbanken in die verputzte Aussenwarmeddmmung
treffen verschiedene Gewerke aufeinander. Durch die Verwendung des
Fensterbankanschlusses Sol-Pad wird die Leibung vom Fensterbank entkop-
pelt. Die Bewegung vom Fensterbank wird nicht eingeschrankt und fihrt zu
keinen Putzabrissen beim Stehbord. Auch der Einbau einer zweiten Dicht-
ebene ist problemlos méglich.

Briistungen und Schwellen

Diese missen mit Abdeckungen vor Durchn@ssung durch Regen und
Schnee geschitzt werden.

Fixit bietet Fensterbanke aus Metall oder Glasfaserbeton an. Diese ob-
jektbezogen hergestellten Elemente sind in diversen Farben und Grassen
lieferbar.

Siehe auch Detailzeichnungen Fensterbristung.

Leibungselemente

Das Fixit Lei-Fix® ist bereits mit einem Fugendichtband ausgeristet und wird
an den Fensterrahmen geschraubt (nicht bei allen FensterTypen maglich).

Die Fihrungsschienen von Rollladen und Storen kénnen direkt in das
Leibungselement geschraubt werden (EPS-Hartschaum 120 kg/m?).
Siehe auch Detailzeichnungen Fenster- und Tirleibung.

Schirzenelemente

Die Breite und die Hohe des Hohlsturzes werden unter anderem durch den
Storentyp bestimmt. Die minimale Dicke der vorfabrizierten Elemente von
30 mm muss bei grosseren Fensterbreiten oder bei Ausfihrung in Mineral-
wolle angepasst werden.



Dachuntersichten und Giebel

Traufen- und giebelseitig zeigt sich das Problem der Verklebung der
Dammplatten bei den Fusspfetten und Schwellen sowie bei den Sparren.
Bis zu einer Gesamthdhe von 25 cm empfehlen wir auf eine Verklebung
zu verzichten, da bei Verformungen dieser Balken im WDVS Risse im Putz
entstehen kénnen.

Betragt die Gesamthdhe mehr als 25 cm, ist fir die Verklebung der Damm-
platten ein stabiler und verformungsfreier Traggrund zu schaffen (z.B. Drei-
Schicht-Holzplatten, 30 mm dick).

Siehe auch Detailzeichnungen Steildach.

Der Holzuntergrund darf zum Zeitpunkt der Ausfihrung des WDVS eine
maximale Feuchtigkeit von 16 Massen-% aufweisen.

Dachrandabschlisse bei Flachdédchern

Bei der Materialwahl muss eine allféllige Langenanderung unter dem
Einfluss von Warme oder Feuchtigkeit beriicksichtigt werden.

Dachrand-Kranzelemente aus Holz

Die Fixit-Elemente Typ OSB schitzen aufgrund der allseitig aufgebrachten
Warmedammung auch vor Feuchtigkeit. Sie bleiben daher formstabil
(keine Langendnderungen) und bilden keine Warmebricke.

Der Einbau in Bitumen und eine Schiftung aus XPS schitzen das vor-
fabrizierte FixitDachrand-Kranzelement vor schadlicher Feuchtigkeitsein-
wirkung.

Dachrandkranz DSP fiir den Abschluss beim
Flachdach

Dachrandkonstruktionen aus Metall

Nur auf der Aussenseite geddmmte Dachrandkonstruktionen sind wegen
den thermischen Langendnderungen bei Sonneneinstrahlung problematisch.
Zudem eignen sich solche Traggrinde fir eine Verklebung von Warme-
dammplatten nicht, da zum einen der Putz reisst und sie zum anderen eine
grosse Warmebricke darstellen.

Dem |@sst sich mit einem allseitig warmegeddmmten Metall-Dachrand

entgegenwirken. Es kdnnen auch Spezialelemente (Ghnlich wie Schirzen-

elemente) verwendet werden, die mit Verstarkungen versehen sind und Dachrandwinkel Typ EPS-G
daher nicht auf den Dachrand geklebt werden missen. Beide Varianten

sind jedoch sehr aufwdndig und kostenintensiv.

fixit.ch
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Netziiberlappung min. 10 cm

Einsatz von Fassadennetzen zum Schutz vor direk-
ter Sonneneinstrahlung

Gerist mit Jutte abgehangt
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Schichtdicke des Grundputzes

Die Schichtdicke des Grunputzes richtet sich nach dem verwendetet Pro-
dukt und ist aus dem technischen Merkblatt zu entnehmen. Der Grundputz
muss aber durchgehend gleich dick sein. Das Armierungsgewebe muss
vollstandig (im oberen 1/3) der Armierungsmasse/des Grundputzes ein-
gebettet sein. Die Netzstésse missen sich mindestens 10 cm Gberlappen.
Diagonalarmierungen bei Offnungen in der Aussenwérmed@mmung mini-
mieren die Gefahr von Kerbrissen. Diese sind bei den Ecken von Fenster,
Turen, Garagetoren, Liftungen, eingelassenen Briefkasten etc. vor dem
Flachennetz anzubringen.

Witterungseinflisse

Grundputz, Voranstrich, Deckputz und Farbanstriche missen bis zum Er-
harten bzw. Abtrocknen vor schadlichen Witterungseinflissen geschitzt
werden. Dazu zghlen:

= Regen, Schlagregen

= Starker Wind

= Starke Sonneneinstrahlung

» Starke Erwdrmung der Fassade

» Frost bzw. Temperaturen unter + 5 °C

Welche Massnahmen notwendig sind, ist abhdngig von der Jahreszeit,
dem Wetter und vor allem auch der Deckputzart. Ein Geristdach sollte bei
allen WDVS-Arbeiten der minimale Standard sein. Weitere Massnahmen
kann das Abhdngen des Geristes mit einem Sonnenschutznetz oder Jute-
stoff beinhalten. Im Winter kann ein Einpacken mit einer PYC-Plane und
das Beheizen der Fassade nétig sein.

Gerist mit Regenschutzdach



Eine riesige Auswahl an Deckputzen in verschiedenen Qualitéten, mit einer Vielzahl von Strukturen, Kérnungen und
Farben erméglicht die individuelle Oberflachengestaltung des WDVS.
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Vollabrieb Negativputz
Glattputz Kratzputz / Steinputz Kellenwurf

Deckputze gemdss SIA 242/243

Die Deckputze werden in 4 Gruppen eingeteilt. Sie unterscheiden sich nach der Art ihres Bindemittels sowie des
organischen Bindemittelanteils.

Mineralischer Putz Putzmértel aus Zuschlagen, Zusdtzen und einem oder mehreren mineralischen Bindemit-
teln; Dispersionsbindemittelanteil O — 5 Massen-% des Mértels, als Festkdrperanteil aus
gedrickt.

Silikatputz Putzmértel aus Zuschlagen, Zusatzen und einem Wasserglas-Bindemittel; Dispersions-
bindemittelanteil O — 5 Massen-% des Mértels, als Festkérperanteil ausgedriickt.

Silikonharzputz Putzmértel aus Zuschlagen, Zusatzen und einem Silikonharz als Bindemittel; Dispersions
bindemittelanteil O — 5 Massen-% des Mértels, als Festkérperanteil ausgedriickt.

Kunststoffputz Putzmértel aus Zuschlagen, Zusatzen und einem organischen Bindemittel; Dispersions-
bindemittelanteil > 5 Massen-% des Martels, als Festkdrperanteil ausgedrickt.

Bei der Wahl des Deckputzes sind verschiedene Einflisse zu beachten

» Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe der Deckschicht.

» lage und Klima, insbesondere Besonnung und Luftfeuchtigkeit.

s Schattenspendende Bepflanzungen in Fassadenndhe verhindern ein rasches Abtrocknen der Oberflache, was
den Bewuchs (Algen und Pilze) stark beginstigt.

» Haufiger Nebel befeuchtet den Deckputz und férdert ebenfalls den Bewuchs.

= Mineralische Deckputze haben den Vorteil, dass sie die Feuchtigkeit gleichméssig Gber die ganze Putzdicke
aufnehmen. Dadurch bleibt weniger Feuchtigkeit an der Oberflache. Zudem gibt der mineralische Deckputz die
Feuchtigkeit sehr schnell wieder ab.

» Eine Farbbeschichtung bestehend aus zwei Anstrichen, auch auf eingefarbten Deckputzen, ist der wirksamste
Schutz gegen Bewuchs und erhoht die Lebensdauer der Fassade zusatzlich. Zudem wird der mechanische
Widerstand gegeniber Hageleinwirkung verbessert.

» Deckputze wie Feinputz, Schlammputz, Glattputz usw. mit einer Korngrésse von < 0,5 mm weisen ein erhdhtes
Rissrisiko auf. Bis zu einer Breite von 0,1 mm sind solche Risse zu tolerieren, wenn keine Folgeschdden entstehen.

= Vordéacher schitzen die Fassade.

Systemaufbau und Verarbeitungsempfehlungen siehe www fixit.ch
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Loth und Flucht
Messdistanzen in m

Abweichung in mm +/- 4 6

Dunkle Farbtone auf WDVS

Dunkle Farbtdne im Aussenbereich unterliegen infolge
starkerer Erwarmung durch die Sonneneinstrahlung
grésseren Temperaturunterschieden zwischen Tag und
Nacht als helle Farbténe. Messungen zeigen, dass
sich dunkle Fassaden in den Sommermonaten extrem
stark aufheizen. Konstruktionsbedingt wird die Warme-
abgabe in das Innere der Wand bei einem WDVS
stark behindert. Somit erwarmt sich die Oberflache
bedeutend starker und schneller, als ein vergleichbares
Zweischalen-Mauerwerk. Mit dem diinnen Putzaufbau
steht nur eine geringe Speichermasse zur Verfigung,
d.h. schon eine vorbeiziehende Wolke lasst die Ober-
flachentemperatur um mehrere Grade sinken. Dies fihrt

Abzeichnungen im Streiflicht

Ebenheit
Messdistanzen in m <1,0 <2,0
Abweichung in mm +/- 4 6

in der Putzschicht zu Spannungen und steigert die
Rissgefahr. Aus diesem Grund, aber auch wegen der
erhahten Kreidungsgefahr dunkler Farbténe, sollten fir
Fassadenbeschichtungen mdglichst helle Farbténe gewdhlt
werden. Die SIA Norm 243 «Verputzte Aussenwar-
medammung» (Ausgabe 2008) bestimmt, dass der
Hellbezugswert von Y = 30 nicht unterschritten werden
darf. Den Wunsch vieler Bauherren und Planer nach
kraftigeren Farbtdnen kénnen wir mit unseren ausge-
reiften Fassadensystemen bis zu einem Hellbezugswert
von Y = 5 trotzdem erfiillen. Beachten Sie die dazu-
gehdrenden Auflagen und lassen Sie sich von unseren
Aussendienstmitarbeitern beraten.

Im Streiflicht sichtbare Abzeichnungen lassen sich bei einem WDVS auch bei hohem Aufwand nicht ganz
vermeiden. Diese missen gemass der Norm SIA 243 toleriert werden.
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Hellbezugswert

MW Fixit 433, 439
[EPS  Fixit 433, 435, 439
PR Fixit 433, 435, 439
IMSP Fixit 427
- Steinwolle-Platten
- Polystyrol-Platten
- Polyuretan-Platten
'MSP Minopor-Platten

- Fixit 433, 439

[EPS  Fixit 433, 435, 439, 465
PIR Fixit 433, 435, 439, 465
IMSP Fixit 427

Fixit 475
(je nach Deckputz)

Fixit 471
Putzgrund Premium 2

Fixit 777, 780

Fixit 745, 764, 793, 794
weiss mit Grundierung

Fixit 710, 740 Si, 746

Fixit 782, 786 Si

Fixit 780, 793, 794

Fixit 433, 439
Fixit 433, 435, 439
Fixit 433, 435, 439

Steinwolle-Platten
Polystyrol-Platten
Polyuretan-Platten

Fixit 433, 439
(MD = 5 mm)

Fixit 433, 435, 439, 465
Fixit 433, 435, 439, 465

Fixit 475
(je nach Deckputz)

Fixit 471
Putzgrund Premium 2

Fixit 777

Fixit 745, 764

(weiss und eingefarbt; mit
Grundierung)

Fixit 740 Si
weiss mit Grundierung
Fixit 710, 746

Fixit 782, 786 Si

Fixit 433, 439
Fixit 433, 435, 439
Fixit 433, 435, 439

Steinwolle-Platten
Polystyrol-Platten
Polyuretan-Platten

Fixit 439
(MD = 5 mm)

Fixit 439, 465
Fixit 439, 465

Fixit 471
Putzgrund Premium, weiss

Fixit 740 Si

Fixit Premium Dark

1. Lage stumpf gestossen; 2. Lage: Mit 10 cm Uberlappung und 50 cm verseztz zur 1.Llage

2 enffallt bei der Einbettung mit Fixit 465

Fixit 433, 439

Steinwolle-Platten

Fixit 439

MD = 2 x 4 mm)
/)

Fixit 471

Putzgrund Premium, weiss

2)

Fixit 740 Si

Fixit Premium Dark
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Bei den Kletterpflanzen
unterscheidet man zwischen

Kletterpflanzen

/\

Geriistkletter-

Selbstklimmer

N

Haftscheiben-
ranker

fir WDVS nicht geeignet

pflanzen

selbstklimmenden Pflanzen
und Geristkletterpflanzen.

Schlinger /

Winder Ranker

Wurzelkletterer Spreizklimmer

for WDVS geeignet

Selbstklimmende Pflanzen (nicht fir WDVS geeignet)

Bei den selbstklimmenden Pflanzen unterscheidet man zwischen Wurzel-
kletterer (wie z.B. Efeu) und Haftscheibenranker (wie z.B. wilder Wein).
Efeu bildet auf der lichtabgewandten Seite Haftwurzeln aus. Die Haftung
auf dem Putz ist rein mechanisch und erfolgt durch Wurzelhaare, die sich

in Unebenheiten einspreizen und auch in Risse einwachsen kénnen.

Bei den Haftscheibenrankern bildet sich zwischen der Haftscheibe der
Pflanze und dem Putz ein Haftsekret, das zu einer Verklebung der Pflanzen

auf dem Putz fishrt.

Nach dem heutigen Stand der Erkenntnisse eignen sich selbstklimmende
Pflanzen nicht fir die Begrinung von Aussenwanden mit WDVS. Selbst
ein Schutzgitter als Rankhilfe ist nicht geeignet, da die Trieb- und Haft-
organe immer wieder den Wandoberflachen zustreben und dort versuchen,

sich zu verankern.

Geristkletterpflanzen

Unter der Bezeichnung Geristkletterpflanzen werden
Schling- und Windepflanzen, Ranker und Spreizklimmer
zusammengefasst.

Schlinger verankern sich durch windende Bewegungen
der Triebe an vorzugsweise senkrecht gefihrten
Kletterhilfen.

Ranker entwickeln berihrungsempfindliche Greif-
organe, die Ranken, mit denen sie sich an geeigneten
Kletterhilfen festhalten.

Spreizklimmer sind keine Kletterpflanzen im engen
Sinne. lhre peitschenartigen Triebe missen hochge-

Brunnichia ovata
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Ackerwinde (convolvulus arvensis)

Efeu und wilder Wein

bunden werden. Die Verankerung erfolgt durch abste-
hende Seitenzweige, Stacheln, Borsten oder Dornen.

Die Verwendung von Geristkletterpflanzen vor dem
WDVS bietet den Vorteil, dass sich die Pflanzen in

ihrer Ausbreitung auf die Kletterhilfen beschrénken

lassen.

Schaden durch Kletterpflanzen lassen sich durch die
Beachtung der pflanzentypischen Eigenschaften ver-
meiden. Pflanzen und Untergrund sind aufeinander
abzustimmen.

Weinrebe |vitis vinifera)



nschleifen
Aufrauen von glatten Untergriinden,
damit die Adhasionsfléche (Haftfléiche)
zwischen Untergrund und Beschichtung
vergrossert wird.

Ausgleichsputz
Schicht zum Ausgleichen von unebenen
Untergrinden.

ewegungsfuge
Fuge zwischen Gebdude- oder Bau-
teilen zur Aufnahme von Dimensions-,
Form- und Lageverénderungen dieser
Teile sowie zum Ausgleich von Herstel-
lungs- und Ausfiihrungstoleranzen.

Beschichtung

Gesamtheit der Schichten aus Beschich-
tungsstoffen, die auf einen Untergrund
aufgetragen werden.

Bewehrung

Dient zur teilweisen Aufnahme von
Zugspannungen innerhalb der Putz-
schicht und vermindert die Gefahr der
Rissbildung.

ampfdiffusion

Jeder Baustoff setzt der Diffusion einen
stoffspezifischen Durchgangswiderstand
entgegen. Ausgedriickt wird dieser
durch die Wasserdampfdiffusionswider-
standszahl {auch -faktor, Symbol p).

Sie gibt an, um welchen Faktor das be-
treffende Material gegeniber Wasser-
dampf dichter ist als eine gleich dicke,
ruhende Luftschicht. Der p-Wert von Luft
ist mit 1 definiert. Je grosser die p-Zahl,
desto dampfdichter ist ein Baustoff.

Dampfdruckverlauf

Der Dampfdruckverlauf zeigt den
Partialdruckverlauf von Wasserdampf

in einer Schicht (Schichtaufbau). Er ist
abhangig von den innen- und aussen-
seitigen Dampfdriicken, von den einzel-
nen Dampfdiffusionswidersténden der
Schichten sowie vom Temperaturverlauf.

Deckputz (Oberputz)

Ausserste Schicht des Putzaufbaus/Putz-
systems. Sie dient als Witterungsschutz
und zur Erreichung einer bestimmten
Oberflachenstruktur.

rundputz (Unterputz)
Auf die Warmedéammplatten aufgetra-
gene Schicht mit Bewehrung, als Trag-
grund fir den Deckputz. Der Grund-
putz kann in mehreren Arbeitsgangen
aufgebracht werden.

aftschicht
Schicht zur Verbesserung der Haftung
zum Untergrund.

Haftbeschichtung: kunststoffgebundene
Haftschicht mit hydraulischen Bindemitteln.

Haftbricke
Kunststoffgebundene Haftschicht ohne
hydraulische Bindemittel.

Zementmértelanwurf: hydraulisch
gebundene Haftschicht.

Hellbzugswert

Der Hellbezugswert Y ist der Reflektions-

grad eines bestimmten Farbtons zwischen
dem Schwarzpunkt = 0 und dem
Weisspunkt = 100. Der Hellbzugswert
gibt dabei an, wie weit der betreffende
Farbton vom Schwarz- oder Weisspunkt
entfernt ist. Es handelt sich um eine
relative Leuchtdichte.

Hydrophil

Mit dem Begriff hydrophil wird die Ten-
denz eines Stoffes bezeichnet, Feuchtig-
keit zu absorbieren und durch Wasser
leicht benetzbar zu sein.

echanische Befestigung
Elemente zur Befestigung der Warme-

dédmmplatten auf dem Untergrund
(z.B. Dibel).

utzsystem
Auf den Putzuntergrund abgestimmte
Anordnung der Putzschichten; ein- oder
mehrschichtiger Aufbau, einschliesslich
allfalliger Putztrager und/oder Putzbe-
wehrung.

ockellinie
Linie beim Ubergang von Terrain/
Erdreich auf die sichtbare Flache der
Aussenwand.

Schutzbeschichtung

Schicht zum Schutz der Deckbeschich-
tung. Sie wird unterhalb der Sockellinie
ausgefihrt und endet im Spritzwasser-
bereich, max. 5 cm Uber der Terrain-
linie.

Sperrschicht (Sperrgrund)

Dient zur Vermeidung des Durch-
schlagens oder Durchdriickens von
fleckenbildenden Fremdstoffen aus dem
Untergrund (z.B. aus Holz).
Streiflicht

Von der Seite auf eine Flache fallendes
Licht. Im Streiflicht werden Unebenhei-
ten Gberdeutlich sichtbar.

aupunkt (-temperatur)
Es handelt sich dabei um diejenige
Temperatur der feuchten Luft, bei der
diese wasserdampfgesdattigt und bei
abnehmender Temperatur kondensieren
wird.

Traggrund/Untergrund
Wand- und Deckenkonstruktion zur Auf-
nahme des WDVS.

Trennschnitt

Durchgehender Schnitt durch alle Putz-
schichten zur vollstandigen Trennung
des Putzes von anderen Bauteilen oder
von Putzschichten im Bereich von An-
schliissen.

-Wert
Der U-Wert (friher k-Wert) bezeichnet
die Warmemenge, die in 1 Sekunde
durch eine Bauteilflache von 1 m2 bei
einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin
hindurchgeht. Ein Bauteil mit einem
kleinen U-Wert |asst dabei weniger
Waérme durch als ein Bauteil mit einem
grosseren U-Wert.

erdeckte Kittfuge
Die verdeckte Kittfuge ist ca. 2 bis
3 mm breit und wird im Grundputz
ausgefishrt. Es handelt sich um eine so
genannte Versiegelung, mit welcher die
Trennung des Aussenputzes von der
wasserfihrenden Ebene erreicht wird.
Die Versiegelung wird bei der Ausfiih-
rung des Deckputzes Uberputzt. Danach
muss der Deckputz geschnitten werden.

Verklebung
Befestigung der Warmedéammplatten
auf dem Untergrund mit Kleber.

Voranstrich

Auch Putzgrund genannt. Schicht zur
Erzielung einer gleichmassig saugenden
Unterlage und damit zur Verbesserung
der Haftung des Deckputzes auf dem
Grundputz.

armedd@mmverbund-System
(Verputzte Aussenwdrmed@mmung)
Gesamtheit der aufeinander abge-
stimmten Komponenten des WDVS wie
Kleber, Warmedammschicht, Bewehrung,
evt. mechanische Befestigung, Grund-
putz, Deckputz und allféllige Beschich-
tungen (Anstriche).
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FIXITTherm.eps, FIXITTherm.roc, FIXITTherm.pir

A Sockel 46 — 53
B Fensterbriistung 54 - 57
C __ Fenster- und Tirleibung 58 — 66
D Fenster- und Tirsturz 67 — 69
E_ Sitzplatz, Balkon, Terrasse 70-75
F_ Untersicht 76
G Dachrand, Dachrandkranz 77 -78
H Steildach 79 - 82
| Gebdudetrennfugen 83 -84

Bewegungsfugen Elementbau 85
] Anschliisse 86
K Befestigungen 87 — 89
L Sonderlésung Fallrohr / Brandschutzkonform 90

FIXITTherm.evo

1.8 Dickbettverfahren Sockel mit Tropfkante und Perimeterddmmung 93

1.9 Dickbettverfahren Sockelelement aus Glasfaserbeton 94
FIXITTherm.ton

1.7 Sockel mit Tropfkante und Perimeterddmmung o7
3.5 Montagerondelle fiir Storenfiihrungsschienen 98
3.6 Gewadndeelement aus Glasfaserbeton 99
5.4 Anschluss beim Sockel mit Anschlussprofil 100
6.2 Kantenausbildung mit Tropfkantenprofil 101




Dessins de détail FIXITherm EIIT

Systemes d'isolation thermique extérieure
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FIXITherm — Dammsysteme

A = 0.033 - 0.040 W/mK

A = 0.030 - 0.038

A = 0.023 - 0.027 W/mK
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FIXITherm.roc
WDVS mit Steinwolle-Platten

Mineralisches Dammsystem

Erhéhter Wohnkomfort

100 % recycelbare Steinwolle

hoher Schall- und Brandschutz - Steinwolle ist nicht
brennbar!

= Formstabil und Diffusionsoffen

FIXITherm.eps
WDVS mit EPS-Déammplatten

= EPS-Démmplatte mit Graphit-Zugabe und weisser
Deckschicht

»  Tiefe Warmeleitfahigkeit

= Muss nicht vor Sonneneinstrahlung geschitzt werden

FIXITherm.pir
WDVS mit PIR-Dammplatten

» Hochleistungsdadmmplatte
» Diffusionsoffen



FIXIT

FIXITherm Systemkleber
FIXITherm System-Dammplatten
FIXITherm Einbettmortel
FIXITherm Armierungsgewebe

Mineralwolle-Dammplatte (MW)
Expaniderter Polystryrol-Hartschaum-Déammplatte

Polyurethan-Hartschaum-Démmplatte
FIXITherm Putzgrundierung
FIXITherm Deckputz
FIXITherm Fassadenfarb

Mineralschaum-Dammplatte
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Holzfaser-Dammplatte
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A.1  Sockel flichenbiindig mit Perimeterdimmung

Datum 08.01.2021

FIXIT

Detail Kapillarschnitt 5-8 mm,

mit Optiflex ausfillen

| W
|
1 :
|
2 : °
|
3 4@
|
4 |
|
5 |
6 |
|
7 :
|
|
|
:
|
E |
o |
0 "=
5 H
> _\ﬁ i RN
% — A
£ 1 “ '
g |
~ :
-~ |
g :
E f
=
|
|
- ‘

© 00 N

10
11

12
13
14

15

46 | fixit.ch

FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dubel

Kleben mit Fixit 469 Sockelmortel
Combi 1K, Fixit 373 Multiflex 2K
oder Optiflex 1K

FIXITherm Sockelplatte

Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K

Noppenfolie (bauseits)
Gerodllpackung

Kapillarschnitt mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
ausflllen

Bauwerksabdichtung (bauseits)



A. Sockel / Sanierung

A.2 Sockelabschluss Uber Terrain mit P rofil

FLXIT

Datum 08.01.2021

>

FIXITherm Systemaufbau

Bauwerksabdichtung (bauseits)
Bestehender Putzaufbau

e
< >
%‘ ~
1 ?—/ w.
2 :( .
; |
4 I
5
; 1
8 B — =
17 =
16 E 17
. 8  FIXITherm Dibel
?@0 @ QQ 12 Noppenfolie (bauseits)
Q 12@\/\/[\/\ = 12 Gerdllpackung
@@p\_f,\»\ JAVEIAN o
S ) [ NI '

Sockelprofil Praktika PVC
und Basissockelprofil PVC
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A. Sockel / Sanierung FLIIIT

A.3  Sockelelement aus Blech

Datum 08.01.2021

: |
1 :
|
2 l .
|
|
8 "
4 |
|
5 |
6 I
|
|
! |
8 :
R I —
U K
A === I
oY - i
N7 i
x| O > i
o= f
o E|E 7 |=I
18 . :
° i
Gefalle mind.1.5% i

7  FIXITherm Systemaufbau
8 FIXITherm Dibel
9 Kleben mit Fixit 469 Sockelmdrtel Combi 1K,

13 Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K
10  FIXITherm Sockelplatte
15 1 Bes.chichten mit Fi.xit 373 Multif!ex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
10 . 12 Noppenfolie (bauseits)
11 13 Gerdllpackung
12 15  Bauwerksabdichtung (bauseits)

18  Sockelelement aus Blech

27  Verdeckte Kittfuge mit
Trennschnitt nach SIA 243

[
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A.4  Sockelelement aus Blech (ohne Ddmmung)

Datum 08.01.2021

1
2
3
4
5
6
7
8

IS

o

[Te]

N

<

®

IS
20

le

mind. 12 cm

Gefalle mind.1.5%

13

10
1

12
15

FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dubel

Kleben mit Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K

FIXITherm Sockelplatte

Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K

Noppenfolie (bauseits)

Geroéllpackung

Bauwerksabdichtung (bauseits)
Sockelleiste aus Blech ohne Dammung

Verdeckte Kittfuge mit
Trennschnitt nach SIA 243
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A. Sockel / Sanierung

A.5  Sockelelement aus Blech auf bestehenden Belag

FIXIT

Datum 08.01.2021

N o o A W N

16

mind. 12 cm

27
9
19

Gefille 15 7
mind.1.5%

50 | fixit.ch

38

FIXITherm Systemaufbau

FIXITherm Dubel

Kleben mit Fixit 469 Sockelmértel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K
Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
Noppenfolie (bauseits)

Gerodllpackung

Kapillarschnitt mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
ausflllen

Bauwerksabdichtung (bauseits)
Bestehender Putzaufbau
Sockelleiste aus Blech mit Dammung

Verdeckte Kittfuge mit
Trennschnitt nach SIA 243

Fugendichtband BG 1



A.6

Sockelelement aus Glasfaserbeton

FIXIT

Datum 08.01.2021

@
)

Ve
@,

a A L A
a N -~ O

mind. 12 cm

L
A

13
15
22
27

FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dibel

Kleben mit Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K

FIXITherm Sockelplatte

Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K

Noppenfolie (bauseits)
Gerdllpackung
Bauwerksabdichtung (bauseits)
Sockelelement aus Glasfaserbeton

Verdeckte Kittfuge mit
Trennschnitt nach SIA 243
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A7

Datum 08.01.2021

N o o~ w N

£
G
10
3\
%
©
1S

Gefille mind.1.5%

mind. 12 cm

— — 2R

N

14

FI

Sockelanschluss an geschlossene Belagsoberfliche mit Wasserstein (Pflasterstein)

Loser Splitt |
mind. 30 mm

s ’

—F
%

Wasserstein / Pfasterstein

Bitumen-Belag
7/ N 7/ N

PSS

%
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ook

15

on
I &5

FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dubel

Kleben mit Fixit 469 Sockelmodrtel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K
FIXITherm Sockelplatte

Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
Noppenfolie (bauseits)

Gerdllpackung

Kapillarschnitt mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
ausflllen

Bauwerksabdichtung (bauseits)



A.8 Sockelanschluss mit abgefilztem Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K

Datum 08.01.2021

1 : o Detail Kapillarschnitt 5-8 mm,
2 i . mit Optiflex 1K ausfiillen
3 i
5
6
7
73
4
€
(]
o)
N
x
®
€

Q Q Q FIXITherm Systemaufbau

FIXITherm Dubel
Kleben mit Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K,

9 Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K
FIXITherm Sockelplatte

10 Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K

1 Noppenfolie (bauseits)

12 Gerdllpackung
Kapillarschnitt mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
ausflllen

15 Bauwerksabdichtung (bauseits)

Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K; 2-lagig.
1. Lage als Einbettmdrtel mit
Armierungsgewebe. 2. Lage gefilzt.
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B. Fensterbristung

B.2  Metallfensterbank Dammung EPS mit EPS-Auflagewinkel

Datum 08.01.2021

25
38
Fensterbank mind. 5°
5t |
28 | .
30 i
1 ) 1-7  FIXITherm Systemaufbau
3 ‘ 23  Metall-Fensterbank
4 24 Montagerondelle PE @ 90 mm
25  MS-Polymer Dicht- und Klebemasse
5 ‘ 26  Kittfuge mit Fugendichtband
6 1 28 EPS-Auflagewinkel
7T —t i 30 Kleberbett
2 . 1 = 31 Luftdichtfolie (bauseits)
38 Fugendichtband BG1
Schnitt A-A I
l
24 ;
. !
1IN ' 120 mm
25 ) 17
M - 38 .
~ L
e

o D%
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B. Fensterbristung

B.3  Metallfensterbank mit Stehbord. Dammung EPS mit Sol-Pad Suisse
Datum 08.07.2019
A
Fenster-
bank 57
Eam——
|
|
|
|
|
|
|
|
1 1-7  FIXITherm Systemaufbau
2 1 R 11 Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
| T Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
‘ 2
3 » ! 23  Metall-Fensterbank
4 ] : 24  Montagerondelle PE @ 90 mm
|
5 X L A 25  MS-Polymer Dicht- und Klebemasse
5 26 Kittfuge mit Fugendichtband
7 : 31  Luftdichtfolie (bauseits)
66  Sol-Pad Suisse
Schnitt A-A i
:
24 l
|
66 ‘
N
25
M - ——
N
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B. Fensterbristung

B.4  Steinfensterbank Dammung EPS mit Sol-Pad Suisse

Datum 08.01.2021

C_A
[ 1
! |
| |
| [
| L |
! ||
! | ‘ —
2 m i
|
! i|[1||Fenster-
25 [ bank 5° 26—
——] I —
= N
| [ - N
| |
— N )
: 1 OIS
31 : !
|
1 1 : 1-7  FIXITherm Systemaufbau
|
2 : [ R 11 Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
} T Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
3 : ? 24 Montagerondelle PE @ 90 mm
! ;
4 ‘ : 25  MS-Polymer Dicht- und Klebemasse
| |
5 ‘ L--A 26 Kittfuge mit Fugendichtband
|
6 1 31 Luftdichtfolie (bauseits)
|
7 ‘ 66  Sol-Pad Suisse
Schnitt A-A 3
24 :
66 | .
| S——
|
25 T~ 66 |
11 He ‘
IIIIIIIIIIIIIIIIIII"|H 25 —
|IHEEEEEEEHEENIIENEEE NN =
—————— e = 11 L1
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B. Fensterbristung

B.5 Glasfaserbeton-Fensterbank

Datum 08.01.2021

r—- A
!
i
i
i
i
i
24 o il =
25 !
i
33 i
i
Ll |
:_ " 26
— I
oy
|
27 | 31 1-7  FIXITherm Systemaufbau
32 1 30 24 Montagerondelle PE @ 90 mm
9 (1 25 MS-Polymer Dicht- und Klebemasse
; 26  Kittfuge mit Fugendichtband
3 ‘ 27  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
4 ‘ nach SIA 243
5 l 30  Kleberbett
; 31  Luftdichtfolie (bauseits)
6 y 32 Stiitzwinkel
7 | 33  GFB-Fensterbank
1 l o 72 Fugendichtband BG1
Tl
Schnitt A-A |
l
|
24 :
1 1 !
/ 1N\ i
|
‘ (. i |20 mm
I
| I — » : Y ‘
72 \ =
N
N
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C. Fenster und Turleibung EIT

C.1  Montagerondelle fiir Storenfiihrungsschienen. Dimmung EPS oder MW

Datum 08.01.2021

31
I
RaV-Isol
@)
24 %
[
[
[
[
[
[
[
\
Schirze :
[
{L ]
. . SE e e B
Fensterbank F

1-7  FIXITherm Systemaufbau
8 FIXITherm Dibel
24  Montagerondelle PE @ 90 mm

27  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243

31 Luftdichtfolie (bauseits)
34 Gewebewinkel PVC
38 Fugendichtband BG 1
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C. Fenster und Turle

bung

C.2  Leibung ohne Dammung

Datum 08.01.2021

38 3
27—

31

24

Schirze

Fensterbank

1-7  FIXITherm Systemaufbau
8  FIXITherm Dibel
24  Montagerondelle PE & 90 mm

27  Verdeckte Kittfuge mit
Trennschnitt nach SIA 243

31 Luftdichtfolie (bauseits)
34  Gewebewinkel PVC
38 Fugendichtband BG 1
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C. Fenster und Turle

bung

C.3  Leibungselement Lei-Fix bei Dammung EPS oder MW

Datum 08.01.2021

Dichtband (werkseitig eingebaut)

> [
\ o
27 : i I
: /
i
. =
I :
RaV-Isol 31 \ [ ; iﬁ
35 7 J\
-4

Schirze

Fensterbank

34 1.2 3 4 5 6 7

1-7  FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dibel

27  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243

31 Luftdichtfolie (bauseits)
34  Gewebewinkel PVC
35 Leibungselement Lei-Fix
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C. Fensfer- und Turleibung

C.4  Anschluss mit Anschlussproffil Ideal Plus

Datum 08.01.2021

37

31

24

Schirze

Fensterbank

1-7  FIXITherm Systemaufbau
24  Montagerondelle PE @ 90 mm
31 Luftdichtfolie (bauseits)
34  Gewebewinkel PVC
37  Anschlussprofil Ideal Plus
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C. Fenster- und Turleibung

C.4.1 Anschluss mit Anschlussprofil 3D Profi

FLXXIT

Datum 08.01.2021

21

|

[}

[}

I

[}

bl

v

[}

31
il
w4
=
24
Schiirze
Fensterbank
1
1-7  FIXITherm Systemaufbau

21 Anschlussprofil 3D Profi
31  Luftdichtfolie (bauseits)
34  Gewebewinkel PVC
24 Montagerondelle PE @ 90 mm
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C. Fenster und Turle

bung

C.5 Anschluss mit vorkomprimiertem Fugendichtband

Datum 08.01.2021

38— ——Fe

27

31

24

Schirze

Fensterbank

1-7  FIXITherm Systemaufbau
24  Montagerondelle PE & 90 mm

27  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243

31 Luftdichtfolie (bauseits)
34  Gewebewinkel PVC
38 Fugendichtband BG 1
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C. Fenster und Turleibung / EIT

Sanierung

C.6  Leibungselementaus XPS bei Dammung MW oder EPS

Datum 08.01.2021

3 | ) RaV-Isol

39
Schiirze

34
Fensterbank

1-7  FIXITherm Systemaufbau
8 FIXITherm Dubel
16  Bestehender Putzaufbau
31  Luftdichtfolie (bauseits)
34  Gewebewinkel PVC
36  Trennschnitt
39 Leibungs- und Sturzelement Lei-Stu
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C. Fensfer- und Tirleibung /

Sanierung

FIT

C.7 Gewandeelement aus Glasfaserbeton und Leibungselement aus XPS fiir Leibung und Sturz

Datum 08.10.2021

I
I
I
: 36
s 31
I
I
S — JU/
il
: —\
|
|
|
-
|
. : 39
E— |
[ [ 1
[ [ —
[ ] : i :
| | s |
[ [ ‘
| | ‘
[ [ 1
° I I }
| | ® ’7 I
| |
e e e ,,{,,,,,,,,,;,,,,,,,,Ej;,,‘ '4
— [l —
I—
----é ----- - GFB-Fensterbank
1-7  FIXITherm Systemaufbau
% 1.2 3 4 5 6 7 8 40 27 8  FIXITherm Diibel
16  Bestehender Putzaufbau
27  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243
31  Luftdichtfolie (bauseits)
36  Trennschnitt
39 Leibungs- und Sturzelement Lei-Stu
40 Gewandeelement aus

Glasfaserbeton (Sanierung)
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C. Fenster- und Turleibung

C.8 Gewadndeelement aus Glasfaserbeton fur Leibung und Sturz

Datum 08.01.2021

27

26

/@ 31
|
|
|
|
|
|
|

i : ° 41
\
\

; —
’%%k ||
/'-'é9 " GFB-Fensterbank
1.2 3 4 5 6 7 8 1-7  FIXITherm Systemaufbau

FIXITherm Dubel
26  Kittfuge mit Fugendichtband

27  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243

31  Luftdichtfolie (bauseits)
41  Gewandeelement aus Glasfaserbeton (Neubau)
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D.1  Schiirzenelement und Sturzdimmung. Dammung MW

Datum 08.01.2021

8 15 %
!
B s
|
|
1 : \ ><-
|
2 1 .
3 .
4 |
5 | |
6 l
|
7 l
|
8 l
l
|
s ——n—————— ==
31 | !
|
42 : Gute Randverklebung
| gegen Hinterstrdomung
|
9 :
c } i Kein Hohlraum!
3§ l
() |
e} I
l
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dubel

Kleben mit Fixit 469 Sockelmdrtel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K

31 Luftdichtfolie (bauseits)
42  Schirzenelement

©o o N
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FIXIT

D.2  Schiirzenelement, Sturzddmmung und Fensterrahmenverbreiterung gedammt und
beschichtet. Dammung EPS

Datum 08.01.2021

N o g A~ W N

42

Gute Randverklebung
gegen Hinterstromung

Y

31

43

68 | fixit.ch

50 cm

TN

2-mm-Aluplatte
zur Druckverteilung

44

?

25

25
31
42
43
44

FIXITherm Systemaufbau

FIXITherm Dubel

MS-Polymer Dicht- und Klebemasse
Luftdichtfolie (bauseits)
Schirzenelement

Sturzddmmung Stu-Isol
Rahmenverbreiterungsisolation RaV-Isol



D. Fenster und Tursturz

D.3

Schirzenelement unter Balkon mit gedammtem Hohlsturz

Datum 08.01.2021

45

YYYYYYYYYY

43

31

44

2-mm-Aluplatte
zur Druckverteilung

/
P
/
,,,,,,,,,,,,,,,,, /___IN A0 XD
,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,f,,,,, == 2o == = ==
27 —/.(: ° ]
1 i \ ——
42 i AN 'l
’ i o
T
4 ?‘T‘§ i
5 |
6 |
7 ;
[

25
1-7  FIXITherm Systemaufbau
25  MS-Polymer Dicht- und Klebemasse
27  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243
31  Luftdichtfolie (bauseits)
42 Schirzenelement
43  Sturzdammung Stu-Isol
44  Rahmenverbreiterungsisolation RaV-Isol
45  Montagewinkel fur Schirzenelement
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E. Sitzplatz, Balkon, Terrasse, Attika ENIIT

E.1  Schwellenelement XPS

Datum 08.01.2021

M
T

I
/ Fensterbank mind. 5° | |

/f

46

N

Gefalle mind.1.5%

26 47 15

15  Bauwerksabdichtung (bauseits)
26  Kittfuge mit Fugendichtband
46  Turschwellenelement aus XPS

47  Vollflachige Verklebung mit
Fixit 469 Sockelmdrtel Combi 1K oder
Fixit 373 Multiflex 2K
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E. Sitzplatz, Balkon, Terrasse, Attika

E.2  Schwellenelement aus Glasfaserbeton

Datum 08.01.2021

49

Gefalle mind.1.5%

‘_’

15

26

47

15

Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K oder

26 | q
1=l
[LXRLARLR
\Y\I
1"
U
15  Bauwerksabdichtung (bauseits)
26  Kittfuge mit Fugendichtband
47  Vollflachige Verklebung mit
Fixit 373 Multiflex 2K
49  Schwellenelement

aus Glasfaserbeton
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E. Sitzplatz, Balkon, Terrasse, Attiko FLXIT

E.3  Anschluss beim Sockel mit Anschussprofil Ideal Plus

Datum 08.01.2021

N o g b~ wN

©

9
10
£

o |
I
&l e 15 ‘
5| 5 |
T 47 :
2| Gefille !
E |

g

mind.1.5%

7  FIXITherm Systemaufbau
8  FIXITherm Dibel
9

Kleben mit Fixit 469 Sockelmdrtel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K

10  FIXITherm Sockelplatte
15  Bauwerksabdichtung (bauseits)

37  Anschlussprofil Ideal Plus

47  Vollflachige Verklebung mit
Fixit 469 Sockelmdrtel Combi 1K oder
Fixit 373 Multiflex 2K
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E. Sitzplatz, Balkon, Terrasse, Attika FLXIT

E.4  Anschluss beim Sockel mit Sockelleiste gedammt aus Blech

Datum 08.01.2021

9

15

mind. 12 cm

19

Gefalle mind.1.5%
At

k————

7  FIXITherm Systemaufbau
8  FIXITherm Dibel
9

Kleben mit Fixit 469 Sockelmdrtel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K

15  Bauwerksbdichtung (bauseits)
X 19  Sockelleiste aus Blech mit Dammung

P N 26  Kittfuge mit Fugendichtband

" \/

" . 27 Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
\ e nach SIA 243
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E. Sitzplatz, Balkon, Terrasse, Attika

E.5 Anschluss beim Sockel mit gedimmtem Blechsockel

FDAT

Datum 08.01.2021

15

mind. 12 cm

18
Gefalle mind.1.5%

‘7

OCGIREGIRKL
ZHHRRKS
REKIHKLKS

74 | fixit.ch

27

FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dubel

Kleben mit Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K

Bauwerksabdichtung (bauseits)
Sockelelement aus Blech

Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243



E.6  Fugenanschluss an Spenglersockel. Abschluss mit Blechanschlussprofil

Datum 08.01.2021

Spenglerblech ohne Umschlag

10 mm Luft

|
|
|
|
:
|
1 : o
2 :
‘ °
3 .
|
|
4
5
6 I
|
|
7 :
|
|
|
~————
N 50 —
|
e
o
& =
| YT |[He——— ==
g G 8
o 9
-g 10 S
El N
Gefalle mind.1.5%
‘_’/J
1-7
8
9
10
11
15
50

FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dibel

Kleben mit Fixit 469 Sockelmdrtel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K

FIXITherm Sockelplatte

Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder
Bitumenbeschichtung 2K

Bauwerksabdichtung (bauseits)
Blechanschlussprofil PVC
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F Untersicht




FIXIT

G.1  Flachdach mit Dachrandwinkel. Dammung EPS

Datum 08.01.2021

E Gefélle mind.1.5%
£ 5 5 R
Ha S A
3 S koo ——r
28 ’ — 1 < OX@ILGICS GG
2000300000302

N o o A W ON

1-7  FIXITherm Systemaufbau
52  Dachrandwinkel Typ ESP-G
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G.2

Datum 08.01.2021

78 | fixit.ch

5
v%.f

N—

|
|

mind. 27 mm

l

Flachdach ohne Dachrandwinkel. Ddmmung EPS

Gefélle mind.1.5%

—

VAN

FIXIT

P

mind. 12 cm

oo

5-8cm |

e

KRR

<
%

X
S
K

%
%

ORI

> Lvo

N

XKD
oo
SRR

E E
o O
n O
\—&ﬁ
nu
g E
o ©
VI A
(O O]
£ C
0 0 o
L C N—
[CR]
T T
3 3
(0 (O
o o
L O
(ONG]
° ©
om o
1
2
3
4
5
6
7

1-7 FIXITherm Systemaufbau
37  Anschlussprofil Ideal Plus



H.1 Anschluss an Warmdach

Datum 08.01.2021

<
I
P
]
]
P
—
o
>
%
/ % — Y
]
/
]
]
P
]
¥ 3

[

26

31
54

Bei Hohe unter 25 cm
keine Verklebung notwendig

Gute Randverklebung
gegen Hinterstrémung
31

FIXITherm Systemaufbau
Kittfuge mit
Fugendichtband
Luftdichtfolie (bauseits)

Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K
oder Fixit 468 Disperionskleber
mit Zahntraufel aufziehen
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H.2  Anschluss an Warmdach mit Mineralwollstreifen fiir Minopor Fassade

Datum 07.01.2021

R

AN, / AN\
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[

31
54

55

Bei Héhe unter 25 cm
keine Verklebung notwendig

Gute Randverklebung
gegen Hinterstromung

FIXITherm Systemaufbau
FIXITherm Dibel

Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243

Luftdichtfolie (bauseits)

Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K oder
Fixit 468 Disperionskleber mit Zahntraufel
aufziehen

Streifen weiche Mineralwolle
(umlaufend an konstruktive Holzteile)



H. Steildach

H.3 Anschluss an Kaltdach

Datum 07.01.2021

A

Keine Verklebung
(wenn nicht héher als 25 cm)

Hohlraum mit Dammstoff flllen

NN

Gute Randverklebung
gegen Hinterstromung

[

31

| 1-7  FIXITherm Systemaufbau
|

! 8 FIXITherm Dubel

! 31 Luftdichtfolie (bauseits)
|

|

|

|

N O o M 0N

56  Luftungsprofil bei Dachrand PVC
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H. Steildach FLXIT

H.4  Anschluss an Schragdach mit Blechanschlussprofil

Datum 07.01.2021

Spenglerblech ohne Umschlag 8 ‘?‘_ = >_—_J_|_|_/m/
. %ﬁ \
; 3 | )
| 4 5 Y,
I N
| 5 A
i 6 — |
| 7 i\\
1{]
£ .
o
&
N || s T |
s I
gl €
El & |
< |
e I
£
= I
1-7  FIXITherm Systemaufbau 47  Vollflachige Verklebung mit
8  FIXITherm Diibel Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K

oder Fixit 373 Multiflex 2K

15  Bauwerksabdichtung (bauseits) .
50 Blechanschlussprofil PVC
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. Gebdudetrenntugen EIXIT

.1 FIXITherm Dehnfugenprofil Typ E in der Flache, Dehnfugenprofil Typ V fiir Innenecken

Datum 08.07.2019

57 Dehnfugenprofil PVC Typ E

L
/

< 58 Dehnfugenprofil PVC Typ V /
W

/ I
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L. Gebdudetrenntugen EIIT

1.2 FIXIThernverfiillte Dilatationsfuge. Ausgebildet mit FIXITherm Gewebewinkel PVC

Datum 08.07.2019

/Q

/

geschlossenporiges

Hinterflllmaterial (Rundschnur) /
/, 34 Gewebewinkel PVC
Dichtstoff-Fuge (Kittfluge) WA A A _F-——------""-"""--

Dichtstoff-Fuge (Kittfuge)
34 Gewebewinkel PVC

geschlossenporiges Hinterfullmaterial
(Rundschnur)

14
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. Bewegungstugen Elementbau

1.3 FIXIThermDehnfugenprofil Typ E in der Flache (horizontal)

Datum 07.01.2021

Ao

NS

a°

=4
<
-
> -
4
P
9
I3
g
q
1<
=4
I=
4
4
4
" o
<
<
U
>
\ z
<

AXEG L1

|

|

|

|

|

|

54 !

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

57 :

n

|

|

31 :

|

:

1 L

|

|

2 i

—

4 |
5
6
7

.

1-7
31
54

57

)

FIXITherm Systemaufbau
Luftdichtfolie (bauseits)

Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K oder Fixit 468
Disperionskleber mit Zahntraufel aufziehen

Dehnfugenprofil PVC Typ E
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. Anschlisse EDXXIT

J.1  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt nach SIA 243

Datum 07.01.2021

e

y r——

27 Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt nach SIA'243

J.2  Trennschnitt mit vorkomprimiertem Fugendichtband 2D

Datum 08.07.2019

38 Fugendichtband BG 1
27 verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt nach SIA 243

J.3  Anschluss mit Anputzdichtleiste 3D

Datum 07.01.2021

37 Anschlussprofil Ideal Plus
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K.1 Klobentragelement zur Befestigung von Klappladen

Datum 07.01.2021

SchnittA-A

31 38 27
/
. i
7

RaV-Isol

Schraubdiibel zu Klobentragelement

—_—tt ””f””f”"z‘:’ =
T ,@,
|
A A
i |
1 2 3 4 5 6 7 8 59 34
Ansicht A
[~ |
A A
O

Fensterbank
1-7  FIXITherm Systemaufbau
8  FIXITherm Dibel
27  Verdeckte Kittfuge mit Trennschnitt
nach SIA 243
31  Luftdichtfolie (bauseits)
34  Gewebewinkel PVC
38 Fugendichtband BG 1
59 Klobentragelement K1R
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K.2  Befestigungselement fiir franzosischen Balkon (TRA-WIK)

Datum 07.01.2021

27 38 31

—’Jﬂl‘}\‘:Jl
T L,f’J
KT KIAX
YO

FIXITherm Systemaufbau EPS

Verdeckte Kittfuge mit
Trennschnitt nach SIA 243

Luftdichtfolie (bauseits)
Gewebewinkel PVC

Fugendichtband BG1
Tragwinkel TRA-WIK ALU

RaV-lsol (
|
l
} ¥
| [
|
l
} [
|
|
| L
; °
Schiirze
o O . ‘,,,, ,,,,,,,,,,,,,, — g ——————
Fensterbank ‘
61 34 60 1 2 3 4 5 6 7
1-7
27
31
34
38
60
61
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Absturzgelander
(franzdsischer Balkon) bauseits



K.3  Befestigungselement fiir leichte Lasten

Datum 07.01.2021

62 Montagezylinder ZyRillo® & 125 mm

64 Montagequader Quadroline® EPS 150 x 100 mm
(verklebt mit Systemkleber auf den Untergrund)

——

—

—

63 Montagezylinder ZyRillo® & 70 mm

;

65 Montagequader Quadroline® EPS 100 x 100 mm
(verklebt mit Systemkleber auf den Untergrund)
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L.1  Fallrohr @ 90 mmin EPS Aussenwdarmedammsystem
(Installationen in der Dammebene sind Notlésungen, miissen bauphysikalisch berechnet werden.

Datum 07.01.2021

NN
Einlage XPS gemass Bauphysiker
T T Y B

PUR-Dammplatte A 0.023 W/mK

mind. 20 mm

68 11 71 69 70 1 2 3 4 5 6 7

{mind. 50 mm 140 mm mind. 50 mm {
7 # # 7

1-7  FIXITherm Systemaufbau

11 Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K

68  Kleben mit FIXITherm Systemkleber
69 Rohrummantelung Neopren 10 mm

70  Fallrohr Geberit @ 90 mm
(keine Rohrschellen)

71  Polyurethanschaum
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L.2  Fallrohr @ 90 mmin EPS Aussenwdarmeddammsystem
(Installationen in der Dammebene sind Notlosungen, miissen bauphysikalisch berechnet werden.

Datum 07.01.2021

mind. 200 mm mind. 200 mm

LT
Einlage XPS gemass Bauphysiker
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

]
PUR-Dammplatte A 0.023 W/mK %
| L]

N

IS

1S

o

Yo}

e}

= .

S

— 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S ey Ay G
67 11 71 69 70 1 2 3 4 5 6 7

Ausfiihrung gemass Stand der Technik- 1-7  FIXITherm Systemaufbau
Papier Brandschutzmassnahmen 11 Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,

fur verputzte Aussenwarmedammung

(VAWD) Absatz 8.7, Abb.66a der

Version V6.1/30. Mai 2018 67  Mineralwolle RF1
(Schmelzpunkt = 1000°C)

69 Rohrummantelung Neopren 10 mm

70  Fallrohr Geberit @ 90 mm
(keine Rohrschellen)

Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K

71  Polyurethanschaum
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FDAT

FIXITTherm.evo

1.8 Dickbettverfahren Sockel mit Tropfkante und Perimeterddmmung 93
1.9 Dickbettverfahren Sockelelement aus Glasfaserbeton 94
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Detail 1.8

Detail FIXITherm.evo
Dickbettverfahren

am Neubau und Renovation
Sockel mit Tropfkante

und Perimeterdémmung

35

max. 25 cm

mind. 12 cm

49

Bauwerksabdichtung
bauseits

Fixit 446 evo Grundputz mit Amierungsgewebe

Kapillarschnitt mit Fixit 373 Multiflex 2K, Optiflex 1K
Kleben mit Fixit 469 Sockelmartel CombilK, Fixit 373

Beschichten mit Fixit 373 Mulitfflex 2K, Optiflex 1K

12
18
35
18
3 FIXITherm Armierungsgewebe
8 Fixit 446 evo Grundputz 1. Lage
Q
10 Fixit Deckputz mineralisch
11 Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe
12 Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht
13 FIXITherm System-Démmplatten
18 Fixit Dubel
19 FIXITherm Sockelplatte
24
oder Bitumenbeschichtung 2K ausfillen
25
Multiflex 2K oder Optiflex 1K
27
oder Bitumenbeschichtung 2K
28 Noppenfolie [bauseis)
29 Geréllpackung
35 Sockelprofil Prakfika PYC
49

Fixit 469 Sockelmértel Combi 1K; 2-lagig. 1. Lage als
Einbeftmértel mit Armierungsgewebe. 2. Lage gefilzt
(Uberstreichbar).
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Detail 1.9

Detail FIXITherm.evo
Dickbettverfahren am
Neubau und Renovation
Sockelelement

aus Glasfaserbeton

Anschluss mit verdeckter Kittfuge und
Putzabschlussprofil PVC

22

|

/\ /
/j: > /
/
~]
69
Bauwerksabdichtung
bauseits

25

A

29

|

wey)

A

o 0

26
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26

28
29
69

FIXITherm Klebemartel

FIXITherm System-D&mmplatten

FIXITherm Armierungewebe

Fixit 446 evo Grundputz 1. Lage

Fixit 446 evo Grundputz mit Amierungsgitrergewebe
Bauwerkabdichtung (bauseits)

Fixit Dibel

FIXITherm Sockelplatte

Sockelelement aus Glasfaserbeton

Kleben mit Fixit 469 Sockelmortel Combi 1K,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K
Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K,
Optiflex 1K oder Bitumenbeschichtung 2K
Noppenfolie (bauseits)

Gerslpackung

Putzabschlussprofil PVC



Notizen FLXIT
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FIXITherm.ton

96 | fixit.ch

FIXITTherm.ton

FLXXIT

1.7 Sockel mit Tropfkante und Perimeterddmmung

97

3.5 Montagerondelle fiir Storenfiihrungsschienen

98

3.6 Gewadndeelement aus Glasfaserbeton

99

5.4 Anschluss beim Sockel mit Anschlussprofil

100

6.2 Kantenausbildung mit Tropfkantenprofil

101




Detail 1.7

FIXIT

Detail FIXITherm.ton am
Neubau und Renovation
Sockel mit Tropfkante

und Perimeterddmmung

Detail Kapillarschnitt 5-8 mm,
mit Fixit 373 Multiflex 2K grau
oder Optiflex 1K ausfillen

g 4]
N
14 j‘] 12
10—l PlEeE—== —— ) 5
8,9 :| 18 é
1 7]
/]
31 ii 18
gl = RS g
UN; E| 49 i\ l
I | |
/ —
: I
e —
?0 o4 M A—
j)O OO |
Q%QC —
D Ol | :
R Nteg} :

O

fe

Q

-
|
|
|
|
|
|
: mind. 10 mm

A
5-8 mm

25

pe
//

Bauwerksabdichtung
bauseits

A

27

28
29
31
35
49

Fixit 446 evo Grundputz 1. Lage

Fixit 446 evo Grundputz mit Amierungsgewebe

Fixit Deckputz mineralisch

Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe

Fixit 439 Klebe- und Einbefimértel Uni leicht
FIXITherm System-Dammplatten (EPS oder PIR)
FIXITherm Verbundplatte Ton Therm

Fixit Dubel

FIXITherm Sockelplatte

Kapillarschnitt mit Fixit 373 Multiflex 2K, Optiflex 1K
oder Bitumenbeschichtung 2K ausfullen

Kleben mit Fixit 469 Sockelmértel CombilK, Fixit 373
Mulitflex 2K oder Optiflex 1K

Beschichten mit Fixit 373 Multiflex 2K, Optiflex 1K oder
Bitumenbeschichtung 2K

Noppenfolie (bauseits)

Gersllpackung

Trennschnitt

Sockelprofil Praktika PYC

Fixit 469 Sockelmartel Combi 1K
filzbar/uberstreichbar
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FIXITherm.ton

Detail 3.5

===

Detail FIXITherm.ton bei
Neubau
Montagerondelle fir
Storenfihrungsschienen
Dammung EPS oder PIR

RaV-Isol )
33 ! /
|
48 i
|
I
I
! n
I
| \
| 12
|
I
Schirze
Fensterbank
8 Fixit 446 evo Grundputz 1. lage
Q Fixit 446 evo Grundputz mit

43 13 14 8/9 18 10
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Armierungewebe

Fixit Deckputz mineralisch

Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe

Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht
FIXITherm System-Dammplatten (EPS oder PIR)
FIXITherm Verbundplatte TonTherm

Fixit Dubel

Fugendichtband BG1 mit Trennschnift
Luftdichtfolie (bauseits)

FIXITherm Gewebewinkel PVC
Monatgerondelle PE & 90 mm



FIXITherm.ton

Detail 3.6

Detail FIXITherm.ton bei
Neubau Gewdndeelement
aus Glasfaserbeton fir
Leibung und Sturz

N

—— 33 RaV-Isol
42 )
40 Schiirze

12 13 14 8/9 5/6

N

GFB-Fensterbank

FIXITherm Deckputzgrundierung

FIXITherm Deckputz mineralisch

Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe

Fixit 446 evo Grundputz 1. Lage

Fixit 446 evo Grundputz mit
Armierungsgewebe

Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht
FIXITherm System-Dammplatten (EPS oder PIR)
FIXITherm Verbundplatte TonTherm

Fixit Dibel

Fugendichtband BG1

Luftdichtfolie (bauseits)

Gewdandeelement aus Glasfaserbeton
(Neubau)
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FIXITherm.ton

Detail 5.4

|
13 } ;
12 -
14
10
3/4

-

max. 25 cm

44

Detail FIXITherm.ton

am Neubau und Renovation
Anschluss beim Sockel mit
Anschlussprofil

Detail
FIXITherm Anschlussprofil Ideal Plus

Gefdlle min. 1,5%
- |

-

Bauwerksabdichtung
bauseits

A
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)

3 Fixit 446 evo Grundputz 1. Lage

4 Fixit 446 evo Grundputz m Gewéndeelement aus Glasfaser

O Fixit Deckputz mineralisch

11 Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe

12 Fixit 439 Klebe- und Einbettmartel Uni leicht

13 FIXITherm System-Démmplatten (EPS oder PIR)

14 FIXITherm Verbundplatte Ton Therm

18 Fixit Dibel

19 FIXITherm Sockelplatte

25 Kleben mit Fixit 469 Sockelmortel CombilK,
Fixit 373 Multiflex 2K oder Optiflex 1K

Anschlussprofil Ideal Plus



FIXITherm.ton

Detail 6.2

Detail FIXITherm.ton
Neubau und Renovation
Kantenausbildung

mit Tropfkantenprofil
D&mmung EPS oder PIR

Detail Tropfkantenprofil

Fixit 446 evo Grundputz 1. Lage

Fixit 446 evo Grundputz mit
Armierungsgewebe

Fixit Deckputz mineralisch

Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe

Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht
FIXITherm System-Dammplatten (EPS oder PIR)
FIXITherm Verbundplatte TonTherm

Fixit Dubel

FIXITherm Tropfkantenprofil PVC

Untersicht mit Dubel
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Detail 7.3 Detail FIXITherm.ton
bei Neubau Flachdach
ohne Dachrandwinkel
D&ammung EPS oder PIR

SR-Rillenband

Gefdlle 3°

777 7

5cm
10 cm

e

e N N N NN
©
=R

min. 3 cm|

Bei Gebaudehdhe <8 m
Bei Gebdudehshe > 8 m

Dé&mmung bauseits

8 Fixit 446 evo Grundputz 1. Lage
Q Fixit 446 evo Grundputz mit Amierungsgewebe
------------ ——— AR - 10 Fixit Deckputz mineralisch

11 Fixit 785 evo biozidfreie Mineralfarbe

12 Fixit 439 Klebe- und Einbettmartel Uni leicht
13 FIXITherm System-Démmplatten (EPS oder PIR)
14 FIXITherm Verbundplatte TonTherm

o
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Notizen FLXIT
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Regionale Verkaufsbiros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63

verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord

8112 Otelfingen ZH

Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR

Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD

Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch
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