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Die Fixit AG ist Hersteller von Putz und
Dammfassaden und erméglicht mit dem
StoneEtics® System harte Belége auf
Dédmmfassaden anzubringen.

Beim Fixit StoneEtics® kdnnen Mosaik,
Fliesen, Klinkerriemchen, Naturstein oder
Kunststeinimitationen aus Leichtbeton auf
unterschiedlichen Dédmmstoffen an Aus-
senwdnden von Gebduden mit Wohn-
und Gewerbebauten ohne spezielle Nut-
zung angebracht werden.

Die Fixit StoneEtics® Verarbeitungsrichtli-
nie (kurz: VAR) ist angelehnt an die gilti-
ge europdische ETAG 004 Richtlinie fir
verputzte Warmeddmm-Verbundsysteme
(kurz: WDVS) sowie an die SIA 243 und
dem Merkblatt «Fassadenkeramik» vom
schweizerischen Plattenverband SPV und
beschreibt die unterschiedlichen Abwei-
chungen und Ergdnzungsmassnahmen um
harte und oder schwere Beldge an Fassa-
den sicher anbringen zu kénnen. Sie soll
der Planungs- und Ausfihrungssicherheit
dienen um Schaden préventiv zu vermei-
den.

Regional giltige Bavordnungen sind bei
der Planung zu beachten und zu berick-
sichtigen. Die VAR ist als Mindeststandard
einzuhalten. Die technischen Merkblatter

der einzelnen Produkte sind zu beriick-
sichtigen. Objektspezifische Details mus-
sen im Vorfeld geplant und von der Bau-
leitung koordiniert werden. Anderungen
missen vom Planer freigegeben werden.
Ist mit erhdhtem Feuchtetransport durch
den Wandbildner zu rechnen (sehr hohe
Baufeuchte, besondere Nutzung durch
Hallenbad, Industrieanlagen mit Dampf-
produktion, u.a) ist eine bauphysikalische
Einzelbetrachtung erforderlich.

Harte Belage auf Dammfassaden stellen
hohe Anforderungen an die Planung und
Organisation. Eine sorgféltige Planung
und eine professionelle Koordination zwi-
schen den Fachfirmen fir die einzelnen
Gewerke fir Ddmmfassade, Plattenher-
steller, sowie Plattenleger und allenfalls
Spezialfirmen fir die Ausbildung von Ab-
dichtungen und Fugen gewdhrleisten eine
qualitativ hochwertige und dauverhafte
Fassade.
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Fixit StoneEtics® kann auf sicher verklebungsfdahigen
und zur Verdiibelung geeigneten massiven Wandbild-
ner aufgebracht werden. Im Wesentlichen wird unter
zwei Systemaufbauten unterschieden:

Fixit StoneEtics® 50
WDVS mit hartem Belag und Systemgewicht bis 50kg / m2.

Fixit StoneEtics® 103
WDVS mit hartem Belag und Systemgewicht bis 103kg / m2.

Zum Systemgewicht zdhlen alle Systembestandteile des WDVS
einschliesslich des Plattenbelages mit Ausnahme des Klebemor-
tels fir die Dammplatten. Wéhrend im System Fixit StoneEtics®
50 das System durch das Armierungsgewebe mechanisch befes-
tigt werden muss, ist beim System StoneEtics® 103 zusétzlich ein
Stitzgewebe zu verwenden und durch dieses mechanisch zu
befestigen.

Bei Systemen Uber 50kg/m? bis einschliesslich 103kg /m?
Systemgewicht und bis 26 cm Dammdicke kénnen Gebéude bis
11 m Gesamthdhe gemdss Systembeschreibung ausgefihrt wer-
den. Bei héheren Gebduden oder Gebdude mit besonderen
Rahmenbedingungen (besondere Lasten wie Erdbeben, Sturm
exponierte 0. A) ist in der Planungsphase ein Statiker beizuzie-
hen und objektspezifisch zu bemessen. Ggf. liegt die Entschei-
dung bei den kantonalen Brandschutzbehérden.

Zur Brandklassifizierung kénnen die Zuordnungen der jeweili-
gen zugelassenen verputzen Ddmmsysteme herangezogen wer-
den. Alle weiteren Plattensystemkleber und Zementfugenmértel
sind nicht brennbar und besitzen die Brandklasse RF1 (A2 gem.
EN13501) und unterschreiten den Anteil an organischen Be-
standteilen im Vergleich zu organisch gebunden, gepriften
Strukturoberputzen. Sollte mit dem ausgesuchten spezifischen
Plattenbelag eine Systembrandprifung behérdlich gefordert
sein, ist dies frihzeitig zu planen, zu den Projektkosten zu kalku-
lieren und mit einer Prifstelle abzustimmen.

Die Nichtbrennbarkeit trifft nicht fir elastische Fugenmassen
(Acryl-, Hybrid- oder PU-Fugenfillmassen) bei Belagsdehnfugen
zu.

Alle verwendeten Systemprodukte sind frei von Lésungsmittel
und gefdhrlichen Substanzen und erfillen die Anforderungen fir

die Bauanwendungen im EU-Raum.

Die Anforderungen an die Standsicherheit und die Gebrauchs-

tauglichkeit sowie an die Brandklassifizierung und die Unbe-
denklichkeit betreffend gefdhrlicher oder gesundheitsgefdhr-
dender Bestandteile werden somit erfillt.

Fir eine Systemgewdhrleistung sind alle Systembestandteile
vom Systemhalter zu beziehen und nach deren Vorgaben zu
verwenden. Anderungswiinsche in Anwendung und Nutzen
sind vorab zu besprechen und objektspezifisch schriftlich zu
bestatigen. Die hygrischen und thermischen Bewegungen des
Plattenwerkstoffes missen fir die elastisch verfillten Belags-
dehnfugen entsprechend beriicksichtigt und geplant werden
(Fugenplan). Als Grundlage fir die Fugenplanung wird ein Aus-
dehnungskoeffizient vom Plattenwerkstoff von max. 1,2x 10-5
(= 1,2mm/m/100°K) herangezogen. Plattenwerkstoffe mit
grésserem Ausdehnungskoeffizient oder dunklen Belégen (Hell-
bezugswert unter 20 %) sind in der Bemessung der Feldgréssen
entsprechend zu beriicksichtigen.
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Eigenschaften

= Schlanke energieeffiziente Fassaden-
|6sung mit Hartbeschichtung

= Vielfdltige Fassadenldsungen maglich

= Auf nichtbrennbaren-, kologischen-,
und dkonomischen Dammstoffen
applizierbar

= Mit gepriiften, statischen Nachweis
fir bis zu 103 kg Systemmasse / m?2
(= ca. 40-80kg Belagsmasse / m?),
bei bericksichtigtem Sicherheitsbei-
wert mit Faktor 2!

= Praxisbewdhrt in Neu- und Altbau
nach entsprechender Untergrund-
prifung

Anwendungsbereiche
Aussenwand-Warmedammsysteme

auf Massivmaverwerk zur Beschich-
tung mit Hartbeschichtungen von 4 bis

1200cm? mit einer Systemmasse bis max.

103kg/m? (< 1,05 kN/m?).
Dabei kénnen geeignete Fixit-System-
ddmmplatten aus Mineralwolle, Polystyrol

oder Polyurethan verwendet werden.

Bei Fixit StoneEtics® kdnnen Natursteine,
Keramik, Mosaik, Klinkerriemchen oder
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Steinimitationen aus Leichtbeton ausge-
sucht werden. Sie missen geeignet sein,
um mit einem mineralisch vergiteten Flex-
klebemértel verklebt werden zu kénnen.
Neben der ausreichenden Frostbestandig-
keit dirfen die Beldge eine thermische
und hygrische Ausdehnung von max.
1,2mm/m 100 K besitzen.

Die Kantenléngen der Hartbelagplatten
diirfen dabei 60cm nicht Gberschreiten.
Um Staufeuchte und stérkere Ausblihun-
gen zu verhindern, darf das Plattenformat
1200cm? nicht iberschreiten und der
Fugenflachenanteil muss mind. 6% oder
mehr betragen.’

Werden die Plattenfugen nicht starr ver-
fugt, kann der Fugenflachenanteil und do-
mit die Fugenbreite (ca. = 1,5 mm) verrin-
gert werden. Ohne Fugenmértel sollte eine
direkt mégliche Beregnung durch konstruk-
tive Massnahmen (wie z.B. ausreichendes
Vordach o.A.) verhindert werden. Um eine
Hinterfeuchtung und damit Frostschaden
sowie verstérkte Auslaugungen zu ver-
hindern, den Klebemértel iiber und seitlich
vom Plattenbelag stets hohlkehlenartig ab-
streifen. Die nachfolgend zu verklebenden
Steine entsprechend einschieben, sodass
die Fugen nicht vollstandig mit Fliesenkle-

ber verfillt werden. Anderenfalls auch hier
Belagsdehnfugen in 10 mm Breite ausfih-
ren, um Abl3sungen infolge thermischer
Spannung zu verhindern.

Die Hartbeschichtung muss nach einschlé-
giger Literatur fir die Aussenanwendung
geeignet und frostbestdndig sein. Der
Werkstoff ist ebenfalls vom in Verkehrs-
bringer fir die Verwendung an Fassaden
freizugeben. Eventuell sind Vorversuche
(objektbezogene Prifungen) erforderlich.

Auf klebe- und verdibelungsgeeigneten
Systemdémmstoffen im Alt- und Neubau
geeignet. Steinwollplatten bendtigen
eine Querzugfestigkeit von =7.5kPa. Die
Scherfestigkeit der Dammplatten missen
=10 kPa erreichen und ein Schubmodul
von 20,5 MPa aufweisen. Starre Damm-
stoffe wie Mineralschaum- oder auch die
festeren Schaumglasplatten sind, wie auch
Démmputze, ungeeignet zur Aufnahme
von harten und damit starren Beldgen.

! Kleinfléichig (z.B. zwischen Fensterelementen bis
ca. 5m?) sind auch Formate bis 1800 cm? (z.B.
60x30cm) méglich, wenn der Belag hell ist (HBW
=30%) und keiner direkten oder starken Bewitterung
ausgesetzt ist.



Baustellenbedingungen

Alle Systembestandteile sind ordnungsge-
mass zu lagern und vor Nasse (speziell
EPS-Démmplatten und Armierungsgewebe
zusétzlich vor Ubermassiger UV-Belastung)
zu schitzen. Flissige bzw. pastdse Artikel
vor Frost schiitzen. Bis zur Fertigstellung
und Trocknung ist die Fassade dauerhaft
vor Niederschlagswasser, Gbermdssigem
Wind und starker Sonnenbelastung zu
schitzen. Dazu eignen sich engmaschi-
ge Fassadenschutznetze oder Planen

und bei fehlendem konstruktivem Schutz
entsprechende Geristschutzdécher. Die
Luft- und Oberfléchentemperaturen sowie
die Materialtemperatur der Klebemértel
und Plattenwerkstoffe dirfen wahrend der
Verarbeitung und der Abbindezeit +5°C
nicht unterschreiten und +30°C nicht
Uberschreiten'. Die Fassade ist nach den
Verfugungsarbeiten mind. 5 Tage vor ne-
gativen Witterungseinflissen zu schiitzen
(Geriiststandzeit!).

1 Fir ein gleichmassiges Erscheinungsbild sind die
Fugenarbeiten nur bei =+10 bis +30°C Luft- und
Oberfléichentemperaturen durchzufiihren.

Untergrund (Wandbildner)

Der Untergrund (siehe auch ab Seite 18)
ist zu prifen. Die Ebenflachigkeit und Aus-
zugsprifung der Dibel hat im Altbau frih-
zeitig zu erfolgen und ist in Ausschreibung
und Bauzeitplanung zu beriicksichtigen.

Ebenfléchigkeit Fliesenunter-
grund

Harte Beléige bendtigen einen sehr ebenen
Untergrund (Unterputz). Diese erhdhte
Anforderung muss in der Ausschreibung
bericksichtigt werden. Ausgleichspachte-
lungen 1-3mm sind mit dem Plattenkleber
auszufihren. Empfehlung Merkblatt Fas-
sadenkeramik vom SPV (Schweizerischer
Plattenveband).

Sockellinie

Die Sockellinie muss vor Beginn bekannt
sein. Als Bauwerksabdichtung muss ein
sicher verklebbares Abdichtungssystem
angebracht werden. Sockelplatten aus EPS
Perimeterplatten oder XPS-Platten sollten mit
dem kapillarbrechenden Klebemértel Fixit
469 Sockelmdrtel Combi 1K oder Fixit 373
Multiflex 2K verklebt werden.

Anschlisse

Alle Anschlisse und Einbauteile fir wérme-
briickenfreie Befestigungen missen vor
Arbeitsbeginn geplant sein. Der daverhaft
schlagregensichere Fenster- und Tiranschluss
erfolgt wie bei dinnschichtig verputzten
WDVS mit geeigneten Anputzdichtleisten
(vorzugsweise 3D Profile) oder Fugen-
dichtbander der Klasse BG1. Um andere
Durchdringungen (wie z.B. Dunstabzugs-
rohre, Wasserleitungen, u.4.) und an
Dachanschlissen sind Dichtbénder fléchen-
bindig mit den Démmplatten anzubringen.
Elastische Fugenmassen im Anschlussbereich

im Hartbelag haben somit keine Dichtfunk-
tion und bendtigen keine stetige Wartung im
2-JahresRhythmus.

Fensterbdanke

Fensterbanke (ob Blech oder Stein) missen
entsprechend der mdglichen thermischen
Bewegungen vom Hartbelag sicher und
dauerhaft getrennt werden und dauerhaft
dicht bleiben, sodass kein Wasser in das
Démmsystem eindringen kann. Dazu eignet
sich das System mit dem Fixit Sol Pad am
besten. Flachenbiindige Glasflachen bzw.
ablaufendes Wasser, das stetig Gber die
Glasscheiben rinnt, sind konstruktiv zu
vermeiden, da eine Verdtzungsgefahr auf
Glasscheiben besteht.

Kapillarschnitt

Im Putzsystem auf der Démmplatte ist vor
der Hartbelagsverklebung im Bereich der
Sockellinie ein 5-8mm breiter Kapillar-
schnitt durch das Putzsystem bis in die
Démmplatte einzuschneiden und der Putz-
bereich unter und im Kapillarschnitt mit Fixit
373 Multiflex 2K vollsténdig als Feuchtig-
keitsschutzbeschichtung zu beschichten.
Der fertig verfugte Hartbelag im erdeinbin-
denden Bereich wird zum Schluss bis zur
bestehenden Schutzbeschichtung mit Fixit
373 Multiflex 2K abgedichtet.

Fir weitere Informationen siehe Kapitel
Kapillarschnitt auf Seite 27.

Messdistanz in m <1m <2m
Abweichung in + /- mm fir Putz gemdss SIA 243 3,0mm 5,0mm
Fir Naturstein, Keramik, Klinker ! 1,5mm 2,5mm
Fir Mosaik! 1,0mm 1,5mm
Messdistanz in m <1m <2m <4m <10m
. - - - 'Empfehlung Merkblatt Fassa-
Abweichung in + /- mm fir Putz gemass SIA 243 4,0mm 6,0mm 8,0mm 12,0mm denkeramik vom SPV (Schwei-
Fir Naturstein, Keramik, Klinker ! 3,0mm 3,0mm 4,0mm 6,0mm zerischer Plattenveband)
Fiir Mosaik! 1,0mm 1,5mm 2,0mm 3,0mm
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Fugenfldachenanteil

Hartbeldge haben eine abdichtende Eigen-
schaft im Oberbelag. Der Wasserhaushalt
im System wird daher sehr stark von der
Art und Ausbildung der Plattenfugen be-
stimmt. Standardméssig sollte der Fugenfla-
chenanteil mind. 6% betragen und in der
Breite méglichst 8 mm nicht unterschreiten,
mit Ausnahme kleinformatigen Fliesen

wie Mosaikbelégen. Daraus ergibt sich,
dass die Plattenfléche ca. 1200cm? nicht
Uberschreiten sollte. Fir die Gewahrleis-
tung einer vollfléchigen Verklebung sollten
Riemchenformate mit einer Lange von Uber
60cm vermieden werden.

Um die thermischen und hygrischen Span-
nungen aus dem Belag schadensfrei abzu-
leiten, sind elastische Fugen zu planen.

Dunkle Plattenbeldge, speziell bei dinnen
dunklen Plattenwerkstoffen kommt es zu

einem schnellen und sehr hohen Tempera-
turanstieg, der in der Belagsfugenplanung

besonders bericksichtigt werden muss.
Ausnahmen: kleinflachig (z.B. zwischen
Glaselementen, o. A. und konstruktiv witte-
rungsgeschitzl) bis max. 5m? kénnen helle
Hartbelége (HBW =30%) auch 1800 cm?
betragen (bei mind. 8 mm Fugenbreite).
Hartbeldge ohne Fugenmértel kénnen auch
Fugenfléchen < 6% aufweisen (Fugenbreite
mind. 1 mm). Dabei ist zu beriicksichtigen,
dass jede Fuge frei von Fliesenkleber sein
muss. Diese Art der Plattenverlegung sollte
nur an witterungsgeschitzten Flachen
angebracht werden (erhdhte Gefahr von
Frost-Folgeschéden und Ausblihungen).

Fugenbild

Das Fugenbild und auch die Einteilung der
Feldbegrenzungs- oder Belagsdehnfugen
haben nicht nur eine wichtige technische
Bedeutung, sondern auch eine hohe
dsthetische Bedeutung. Die Fugeneinteilung
ist daher eine sehr wichtige Planleistung
die Asthetik und Funktion vereinen muss.
Fugen sind daher detfailliert zu planen und

Berechnung Fugenanteil (min. 6 %)

dem Belagsverleger vor Arbeitsbeginn
auszuhandigen. Dieser ist auch fir eine
Angebotslegung unumgénglich und daher
grindlich zu planen (Bauteilfugen missen
im gesamten System in Form und Dimen-
sion gemdss Planer Gbernommen werden).

= Lénge Platte
B,= Breite Platte

P

B.= Breite Fuge

Beispielberechnung:

L= 50cm
B,= 20cm
B.= 1cm

A= Plattenfliche = L xB, A= 50x20 = 1000 cm?

A= Flache Anteilige Fuge pro Platte = (L _xB,) + (B,xB,) + (B.xB,) A= (60x1)+20x1)+(1x1) = 71 cm?

A= Flache Platte + Anteilige Fuge = (L,+B,) x (B,+B,) A= (50+1)x(20+1) = 1071 cm?
A 100 71 x 100

Fugenanteil in % = + Fugenanteil = 137 = 6,63 %

PF
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Harte Beldge kdnnen sich je nach Beschaf-
fenheit an der Oberfléche sehr schnell
aufheizen und auch sehr rasch abkihlen.
Im Jahresverlauf sind die Belége einem
stetig schwankenden Klima ausgesetzt

und erreichen Oberfléchentemperaturen
von ca. —=15°C bis zu +70°C. Speziell
dunkle und diinne Hartbelage an Sid-Ost-
Fassaden kénnen in den Morgenstunden
nach Sonnenaufgang bis zur Mittagszeit
eine Temperaturdifferenz von ber 60°C
erreichen. Bei einem starken Gewitterregen
kénnen Fassadenteile in Stunden um bis zu
30° abkihlen. Solche werkstoffbedingten
Temperaturspannungen missen im starren
Belag durch Dehnfugensysteme, z.B. mit
elastischer Fugenfillmasse abgefangen
werden.

Das Fugenbild des Belages, aber im Be-
sonderen alle Dehnfugen, sind eine wichti-
ge Planleistung und missen vor Beginn der
Arbeiten in einem «Fugenplan» defailliert
fixiert werden.

Gebdudedehnfugen

Gebdudedehnfugen werden nicht durch
den Plattenbelag definiert, sondern sind
bautechnisch bedingte Fugen in der
Gebdudehille, die vom Déammsystem
und dem Plattenbelag in Lage, Form und
Dimension Gbernommen werden missen.
Mithilfe vom Fixit Dehnfugenprofil PVC,
das mit dem Unterputz eingespachtelt

wird, erzielt man wartungsfreie und schlag-

regensichere Fugen. Diese kdnnen auf
Wounsch oberflachenbindig auch mit einer
Rundschnur und einer elastischen Fugenfill-
masse oder mit einem Fixit Fugendichtband
BG1 nachtréglich verfillt werden. Der zu
erwartende Bewegungsspielraum muss ent-
sprechend beriicksichtigt und sichergestellt
werden.

Fir weitere Informationen zur Ausfihrung

siehe Seite 33.
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Belagsdehnfugen

Bei Belagsdehnfugen wird der Unterputz
nicht durchdrungen. Bei der Plattenver-
legung wird der Fugenraum vom noch
weichen Plattenkleber hohlkehlenartig bis
zum Unterputz entfernt. Nach der starren
Verfugung der restlichen Fugen wird am
Schluss der Fugenraum der Belagsdehnfu-
ge mit einer elastischen Fugenfillmasse'
verfillt. Die Feldeinteilung erfolgt pro
Stockwerk oder max. ca. 3m in der Hohe
und ca. 3-5m in der Breite, wobei auf
sonnenbelasteten Fléchen und/oder bei
dunklen Belégen max. nach 3-4m die
Belagsdehnfuge ausgebildet werden sollte.
Werden diese geradlinig ausgebildet,
kénnen die 4m herangezogen werden.
Wird hingegen in einem Zickzack Verlauf
elastisch verfillt, ist an den thermisch hoch
belasteten Fléchen die Feldbreite auf ca.
3m zu beschrénken. Geb&udekanten und
Ichsen, sowie Anschliisse an Fremdbauteile

werden immer mit elastischer Fugenfillmas-

se verfillt.

Belagsdehnfugen sind keine Dichtfugen,
daher sind diese zwar von einer regelmds-
sigen Kontrolle und gelegentlich méglichen
Wartung nicht ausgeschlossen, missen
aber nicht schon vor Versagen erneuvert
werden, wie das bei Dichtfugen der Fall
ist. Belagsdehnfugen, die mit PUR Dicht-
massen elastisch verfillt werden, kénnen
Uber 20 Jahre wartungsfrei ihre Funktion
an Fassaden erfillen. Elastische Fugenfill-
masse aus Acryl bei > 10mm Fugentiefe
2-lagig verfillen oder PE-Rundschnur ver-
wenden.
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Elastische Fugenfillmassen haben eine
andere Textur und auch eine etwas andere
Farbe als der Zementfugenmartel.

Nach rund 1 bis 3 Jahren, je nach Bewit-
terungsintensitdt, bekommen diese eine
Patina und gleichen sich im Regelfall gut
der neuwertigen Zementfugenoptik an. Mit
Einstreusand kann man das Erscheinungs-
bild der Belagsdehnfugen den Zement-
fugen fast perfekt angleichen. Dazu wird
der Fugenmaortel mit einem ca. 0,5mm
feinen Sieb (z.B. feines Kiichensieb) abge-
siebt. Das grébere Korn davon wird zum
Einstreuen verwendet. Dazu verwendet
man vorzugsweise eine kleine Luftdruck-
spritzpistole mit Topfaufsatz und spritzt
den Streusand in die frisch eingebrachte
und abgezogene Fugenmasse aus Acryl-,
Silikon- oder PU-Masse.

! Acryl-/Silikondichtmasse oder PU-Dichtstoff

Fir weitere Informationen zur Ausfihrung

siehe Seite 34.



Feldbegrenzungsfugen, optional

Wird kein Schlaufenprofil und nur eine
Rundschnur und eine entsprechende Dicht-
masse verwendet, dann hat die elastische
Fugenmasse eine Dichtfunktion und muss
entsprechend allgemeingiltigen Dicht-
stoffrichtlinien gewartet und regelméssig
ausgetauscht werden.

Feldbegrenzungsfugen sind horizontale
und vertikale Dehnfugen mit Absténden bis
ca. 6x6m. Bei wenig sonnenbelasteten
und ungestdrten Fassadenflachen (ohne
Fenster 0.4.) kdnnen bei hellen Beldgen
die Feldbreiten auf bis zu 9 m ausgeweitet
werden, die Hohe bleibt bei ca. 6 m.

An Gebdudekanten ist jeweils eine Fuge
anzubringen. Diese sollte jedoch aufgrund
der Windbeanspruchung nicht direkt an
der Kante, sondern an einer Seite Démm-
dicke + ca. 15cm um die Kante angeord-
net werden.

Ergeben sich bei Feldbegrenzungsfugen
planerisch Kreuzfugen, kénnen diese nicht
mit dem Fixit Dehnfugenprofil PYC wie bei
den wartungsfreien Gebdudedehnfugen
ausgebildet werden.

Bei Feldbegrenzungsfugen wird durch
den Unterputz bis mind. Gber 50% tief in
den Dammstoff eingeschnitten und dieser
ausgekratzt. Die Fugenbreite sollte dabei
mind. 13 mm betragen. Die Fuge wird
dann mit einer weichen Stopfwolle verfillt
und plattenkleberbindig oder weiter aus-

sen mit einer PE-Rundschnur verfillt. An der
Oberflache im Bereich des Hartbelages
wird eine mind. 10 mm breite und T0mm
tiefe Fuge mit Dichtstoff verfillt.

Feldbegrenzungsfugen sind Wartungs-
fugen und missen nach 2 Jahren gemdss
Richtlinie fir Dichtstoffe nachgebessert
werden und fallen nicht in die Gewdhrleis-
tungsanspriiche.

Wir empfehlen anstelle von grossflachig
angeordneten Feldbegrenzungsfugen mit
Dichtfunktion, wartungsarme Belagsdehnfu-
gen ohne Dichtfunktion.

Die Feldbegrenzungsfugen kénnen anstelle
des Dichtstoffs mit dem Fixit Fugendicht-
band BG1 verschlossen werden.

Fir weitere Informationen zur Ausfihrung
sieche Seite 35.
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Eigenschaften und Anwendungsbereich

Ubersicht StoneFtics® Systemaufbau

Fixit StoneEtics® 50

Fixit StoneEtics® 103

Belagsauswahl Klinkerriemchen Mosaik Keramik Lelchfbe'ton Naturstein
Kunststein

Oberflachenabbildung

Systemgewicht bis 50kg / m? bis 103kg/m?

Massivbau aus Ziegel, Befon, Porenbeton, Kalksandstein und Sichtmauerwerk sowie im Altbau mit Verklebungs-

Unfergrund und tragféhigem Massivuntergrund ' mit Haftzugfestigkeit mind. 0,25N / mm? 2

Fixit 439 Klebe- und Einbetimértel Uni leicht mit Randwulst und 6 Punkt oder 3 Streifen mind. ca. 60% Klebeflache
Verklebung (Platte und Untergrund). Bei MW-lamellen immer vollflachiger Kleberauftrag

{am Untergrund mind. 80% Kontakifléche)
Fixit EPS-Fassadendémmplatten
Dammstoff Fixit MW-Fassadend@mmplatten
Fixit PU/PIR-Fassadendémmplatten

Déammdicke bis 300 mm bis 260 mm
Unterputz Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht / Putzdicke 5 mm mit Fixit Armierungsgewebe 7x7 im obersten Drittel

(ca. 5,5kg/m?); alle Anschlisse mit passenden Profilen und Dichtbénder dauerhaft schlagregendicht ausfihren

Zusatzarmierung mit

Stitzgewebe

nicht erforderlich

Fixit 420 S2 Klebe-

Fixit 421 Klebe- und ) B
Einbefimasse fir und Einbettmasse fir
Naturstein, Keramik

Leichtbeton mit Fixit

- mit Fixit
Stitzgewebe B
155 15mm Stitzgewebe
15% 15mm

Mechanische
Fixierung

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel oder

Fixit STR U 2G Schraubdibel

durch das Fixit Armierungsgewebe 7x7

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel durch das Fixit
Stitzgewebe 15x 15mm

Ausgleichsspachtelung

Fixit 423 Klebe- und

Fugenmértel Mosaik

Plattenkleber

Fixit 420 S2 Klebe- und
Einbettmasse fir Natur-

Fixit 423 Klebe- und
Fugenmortel Mosaik

Fixit 420 S2 Klebe-
und Einbettmasse fir

Fixit 420 S2 Klebe-
und Einbettmasse fir

Fixit 421 Klebe- und
Einbettmasse fur Leicht-

stein, Keramik Naturstein, Keramik beton Naturstein, Keramik
Leichtbef Naturstein ®
Belag Klinkerriemchen# Mosaik Keramik el e}on crsien )
Kunststein 3 (glatt oder bombiert)
F Fixit 991 Fugenmortel Fixit 423 Klebe-und | Fixit 992 Fugenmértel | Fixit 993 Fugenmdrtel | Fixit 991 Fugenmértel
ugen

Klinker

Fugenmortel Mosaik

Keramik

Leichtbeton Klinker

! In Planungsphase Diibelauszugspriifungen (20,6 kN Auszugskraft) beauftragen und Haftprifungen machen

2 Bei Dammstoff mit =TR 80 und vollflachiger Verklebung auch bei =0,15 N/ mm2 méglich

3 Auch bei < 50kg / m? Systemgewicht System 103 anwenden
4 Bei 250kg/ m? Systemgewicht, Fixit StoneEtics® 103 mit Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse fir Naturstein, Keramik anwenden



Eigenschaften und Anwendungsbereich

Schnittbilder und Systeme

StoneEtics® 50 mit Klinkerriemchen

Einsatzbereich Fixit EPS mit Klinkerriemchen Fixit MW mit Klinkerriemchen
Schnittbild

Ebener, sauberer, fettfreier und tragfester Mauerwerksuntergrund
Untergrund

(Ziegel, Befon, Porenbefon, Kalksandstein), Sichimauerwerk

Verklebung Fixit 439 Klebe- und Einbettmartel Uni leicht (mind. 60% Klebeflache)

Fixit EPSFassadendémmplatten
Fixit MW-Fassadend@mmplatten
Démmstoff Fixit PU / PIRFassadendémmplatten

Freigegebene Systemdammstoffe fir WDVS bis 300mm

Fixit 439 Klebe- und Einbettmartel Uni leicht

Armierschicht
e Armieren mit Mindestdicke 5mm inkl. Fixit Armierungsgewebe 7x7

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel oder Fixit

Verdibelung STR U 2G Schraubdibel (durch das Gewebe)

Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse fir Naturstein, Keramik

Klinker-Verklebung Flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) Dinnbettkleber gem. EN 12004 zum Verlegen von Steingut, Steinzeug-

und Feinsteinzeugfliesen, Keramik, Naturstein und Klinkerriemchen

Klinkerriemchen @—18 mm 1

Vollfléchig (Buttering- Floating) verklebt und verfugt

Bel DF Dinnformat 240% 52
a9 2 DF doppeltes Dinnformat ~ 240x 113

NF Normalformat 240x71

RF Reichsformat 240x 65

WF Waalformat 210x50

WDF Waaldickformat 210x65

Fixit 991 Fugenmértel Klinker
Fugen Farbauswahl
altweiss dunkelgrau grau weiss

Passende elastische Farbauswahl

Fugenfillmasse

! bei Systemgewicht >50kg/m? System 103 anwenden
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Eigenschaften und Anwendungsbereich

Schnittbilder und Systeme

StonekEtics® 50 mit Mosaikbelag

Einsatzbereich Fixit EPS mit Mosaik Fixit MW mit Mosaik
Schnittbild
Ebener, sauberer, fetifreier und tragfester Mauerwerksuntergrund
Untergrund ] ) ]
(Ziegel, Befon, Porenbefon, Kalksandstein), Sichimauerwerk
Verklebung Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht (mind. 60% Klebefléche)
Fixit EPS-Fassadendémmplatten
Fixit MW-Fassadendammplatten
Dammstoff Fixit PU / PIRFassadend@mmplatten

Freigegebene Systemdémmstoffe fir WDVS bis 300mm

Armierschicht

Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht
Armieren mit Mindestdicke 5mm inkl. Fixit Armierungsgewebe 7x7

Verdiibelung

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel oder Fixit
STR U 2G Schraubdibel (durch das Gewebe)

Ausgleichsspachtelung

Ausgleichsspachtelung mit Fixit 423 Klebe- und Fugenmértel Mosaik

Mosaik-Verklebung

Fixit 423 Klebe- und Fugenmartel Mosaik

Belag Mosaik vollflachig verklebt und verfugt (Netz oder Papier nur auf der Mosaik-Oberfléche)
Fixit 423 Klebe- und Fugenmértel Mosaik
Fugen Farbauswahl
grau weiss
Passende elastische Farbauswahl

Fugenfillmasse
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Eigenschaften und Anwendungsbereich

Schnittbilder und Systeme

StonekEtics® 50 mit Keramik

Einsatzbereich Fixit EPS mit Keramik Fixit MW mit Keramik
Schnittbild
Ebener, sauberer, fettfreier und tragfester Mauerwerksuntergrund
Untergrund : Vo
(Ziegel, Befon, Porenbefon, Kalksandstein), Sichimauerwerk
Verklebung Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht (mind. 60% Klebeflache)
Fixit EPS-Fassadend&@mmplatten
Fixit MW-Fassadend@mmplatten
Dammstoff Fixit PU / PIRFassadendammplatten

Freigegebene Systemdammstoffe fir WDVS bis 300mm

Armierschicht

Fixit 439 Klebe- und Einbettmartel Uni leicht

Armieren mit Mindestdicke 5mm inkl. Fixit Armierungsgewebe 7x7

Verdibelung

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel oder Fixit
STR U 2G Schraubdibel (durch das Gewebe)

Keramik-Verklebung

Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse fir Naturstein, Keramik

Flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) Dinnbettkleber gem. EN 12004 zum Verlegen von Steingut, Steinzeug-

und Feinsteinzeugfliesen, Keramik und Naturstein

Frostbestdndige Keramik

Belag Llange < 60cm
Fldche max. 1200 cm? / Fugenflachenanteil > 6%
Fixit 992 Fugenmértel Keramik
Fugen Farbauswahl
anthrazit bahambeige beige caramel grau weiss
Passende elastische Farbauswahl

Fugenfillmasse
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Eigenschaften und Anwendungsbereich

Schnittbilder und Systeme

StoneEtics® 103 mit Leichtbeton Kunststein

Einsatzbereich Fixit EPS mit Leichtbeton Kunststein Fixit MW mit Leichtbeton Kunststein
Schnittbild
Ebener, sauberer, fettfreier und tragfester Mauerwerksuntergrund
Untergrund ; e
(Ziegel, Befon, Porenbefon, Kalksandstein), Sichimauerwerk
Verklebung Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht (mind. 0% Klebeflache)
Fixit EPS-Fassadend&@mmplatten
Fixit MW-Fassadend@mmplatten
Dammstoftf Fixit PU / PIRFassadendammplatten

Freigegebene Systemdammstoffe fir WDVS bis 260 mm

Armierschicht

Fixit 439 Klebe- und Einbettimértel Uni leicht
Armieren mit Mindestdicke 5mm inkl. Fixit Armierungsgewebe 7x7

Zusatzarmierung mit

Stitzgewebe !

Fixit 421 Klebe- und Einbettimasse fir Leichtbeton
Armieren in 3mm inkl. Fixit Stitzgewebe 15x 15mm

Mechanische Fixierung

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel durch das Fixit Stitzgewebe 15x 15mm dibeln

Leichtbeton Kunststein

Fixit 421 Klebe- und Einbettmasse fiir Leichtbeton

Verklebung Kleber fir die Aufnahme von Kunststein Rekonstruktion (bis Rohdichte ca. < 1200kg/m?)

Leichtbeton Kunststein (Steinimitationen)
Belag

Kunststeinverblender vollfléchig (Buttering- Floating) verklebt und verfugt

Fixit 993 Fugenmértel Leichtbeton
Fugen Farbauswahl
caramel beige dunkelgrau  erdbraun grau hellgrau sand anthrazit

Passende elastische Farbauswahl

Fugenfillmasse

! auch bei Systemgewicht < 50kg / m?
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Eigenschaften und Anwendungsbereich

Schnittbilder und Systeme

StonekEtics® 103 mit Naturstein

Einsatzbereich Fixit EPS mit Naturstein Fixit MW mit Naturstein
Schnittbild
Ebener, sauberer, fettfreier und tragfester Mauerwerksuntergrund
Untergrund } Ve
[Ziegel, Beton, Porenbeton, Kalksandstein), Sichimauerwerk
Verklebung Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht (mind. 60% Klebeflache)
Fixit EPS-Fassadend@mmplatten
Fixit MW-Fassadend&mmplatten
Dammstoff Fixit PU / PIRFassadendammplatten

Freigegebene Systemd@mmstoffe fur WDVS bis 260 mm

Armierschicht

Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel Uni leicht
Armieren mit Mindestdicke 5mm inkl. Fixit Armierungsgewebe 7x/

Zusatzarmierung mit

Stitzgewebe

Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse fir Naturstein, Keramik mit Mindestdicke 3 mm
inkl. Fixit Stitzgewebe 15x 15mm

Mechanische Fixierung

Fixit Rocket Teleskop-Schraubdibel durch das Fixit Stitzgewebe 15x 15mm dibeln

Naturstein-Verklebung

Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse fiir Naturstein, Keramik

Flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) Dinnbettkleber gem. EN 12004 zum Verlegen von Steingut, Steinzeug-
und Feinsteinzeugfliesen, Keramik, sowie Natursteine.

Naturstein (Oberfléche: bombiert), Natursteinplatten

Frostbesténdig, formstabil, ausblihungsarm, geeignet fir die Aussenanwendung an Fassaden

Belag
Lange < 60cm
Flache max. 1200 cm? / Fugenflachenanteil > 6%
Fixit 921 Fugenmértel Klinker
Fugen Farbauswahl
altweiss dunkelgrau grau weiss
Passende elastische Farbauswahl

Fugenfillmasse
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Verarbeitungsbedingungen

Wahrend der Verarbeitungs- und Erhér-
tungsphase darf die Umgebungs- bzw.
Untergrundtemperatur nicht unter +5°C
(oder fir ein gleichmdssigen Fugenfarbton
bei Fugenarbeiten unter +10°C) sinken
oder ber +30°C steigen.

Es ist darauf zu achten, dass keine auf-
geheizten oder nassen Hartbeldge verklebt
werden.

Platten innerhalb der Fassadenfléche aus
Einzelverpackung mischen.

Bis zur Fertigstellung und Durchtrocknung
(=5 Tage) vor Frost und zu schneller Aus-
trocknung (direkter Sonneneinstrahlung
oder starker Luftstrémung, sowie vor nach-
traglicher Durchfeuchtung durch Regen und

Tau) schitzen. Ein engmaschiges Fassaden-

schutznetz und auch ein Geriistdach, wenn
kein ausreichender Dachvorsprung vorhan-
den ist, ermdglicht geeignete Rahmenbe-
dingungen. Bei Gefahr von Frost oder sehr
hohen Temperaturen kann die Schaffung
erforderlicher Schutzmassnahmen fir ge-
eignete klimatische Rahmenbedingungen
empfindliche Zusatzkosten verursachen
(Bauzeitplanung). Unginstige Witterungs-
bedingungen kénnen zu Qualitdtsmangel
und farblichen Abweichungen fihren.
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Untergrund / Mauerwerk

Der Untergrund muss sauber, kompakt,
daverhaft trocken, tragféhig und frei von
Ausblishungen, Sinterschichten, Resten von
Trennmittel und Algen- oder Moosbefall
sein.

Der Wandbildner muss in der Ebenheit der
nationalen Normen, Ebenheitstoleranzen
fir nichtflachenfertige Wénde entsprechen.
Ein Durchschniren wird dringend empfoh-
len. Begrenzte Untergrundunebenheiten

< 10mm kénnen mit der Kleberschicht

im Wulst-Streifen-Verfahren ausgeglichen
werden. Bei Unebenheiten von > 10mm
empfehlen wir, vorrangig ein Ausgleichs-
putz mit dem Fixit 462 Renovationsputz
anzubringen.

Das Aussenbauteil muss trocken sein und
es darf zu keiner aufsteigenden Feuchtig-
keit kommen (Abdichtung / Horizontal-
sperren). Auch von innen dirfen keine
hdheren Feuchtebelastungen kommen,
das heisst Innenputz und Estrich missen

ausgefihrt und weitestgehend trocken sein.

Die Gebdudenutzung darf keine sténdige
und hohe Wasserdampfbelastung durch
den Wandbildner verursachen, oder es
wurden Massnahmen dagegen getroffen
(Dampfbremse o. A). Fensterrahmen ms-
sen dampf- und luftdicht am Mauerwerk
montiert sein.

Der Untergrund muss fir die 60%-Ver-
klebung eine Mindesthaftzugfestigkeit von
mindestens 0,25N / mm?2 aufweisen. Ist
der Haftzugswert < 0,25N/mm?, jedoch
>0,15N/mm? ist eine vollflachige Ver-
klebung erforderlich.

Grob vorstehende Mértel- oder Betonteile
abschlagen oder abschleifen. Lécher und
offene Fugen sind mit Mértel zu verfillen.
Vorhandenen Putz auf Festigkeit und Hohl-
stellen, vorhandene Beschichtungen auf
Tragfahigkeit prifen. Nicht tragfahige Put-
ze und Beschichtungen restlos entfernen.
Altanstriche und Dinnputze sollten generell
entfernt werden, wenn das Systemgewicht
50kg / m? Gbersteigt.

Untergriinde, falls erforderlich, grundieren.
Die Vertraglichkeit eventuell verbleibender
Beschichtungen ist mit dem Klebeméor-

tel sachkundig zu prifen. Filmbildende
Trennmittel (Schaldl efc.) entfernen. Leicht
sandende, aber feste Grundputzfléchen
nach der mechanischen Entfernung von
Altanstrichen oder Diinnbeschichtungen
mit Tiefgrund verfestigen. Angrenzende
Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Tiren
efc.) sind vor der Verarbeitung generell
abzudecken, um diese vor Verschmutzung
bzw. Beschadigung bis zur Fertigstellung
und Trocknung zu schiitzen.

Die Bauwerksabdichtung muss vor dem
Aufbringen des WDVS vorhanden sein.
Diese muss fir eine sichere Sockelplatten-
verklebung geeignet sein. Die Sockelline
muss vor Beginn vom Planer festgelegt
werden.



Bewertung und Vorbehandlung

Im Altbau sind an représentativen
Stellen Haftproben (sollten mind. 3
Stiick pro Fassadenseite sein) mit einer
Fléche von mind. 30x30cm, in Form
von Gewebeabreissproben, die nach
frihestens 5 Tagen abgerissen
werden, durchzufihren. Haftprobe
wird mit dem Dammplatten-Klebemdr-
tel Fixit 439 Klebe- und Einbettmértel
Uni leicht durchgefihrt.

Altanstriche und Oberputze, die nach
mehrmaligem Nassen erkennbar
erweichen, missen zwingend entfernt
werden, auch wenn die Abreissfestig-
keit nach 5 Tagen in der Kleberflache
erfolgen sollte. Bei Unsicherheiten
missten die Haftzugfestigkeiten nach
Feuchtebelastung gepriift werden.
Aufgrund der hohen Systemmassen

ist eine absolut sichere Verklebung un-
umgdnglich und ein Verlassen auf den
Dammstoffdibel nicht ausreichend.
Wir empfehlen alte Anstriche und
Dinnbeschichtungen bei > 50kg / m?
Systemgewicht zu entfernen.

Die Auswahl des geeigneten Dibel-
typs ist noch vor der Verlegung des
Démmsystems zu bestimmen.

In jedem Fall ist ausschliesslich ein Sys-

temschraubdiibel erlaubt. Bei einem
Systemgewicht Gber 50kg /m?, somit
beim StoneEtics® 103 diirfen aus-

schliesslich Fixit Rocket Systemschraub-

dibel verwendet werden. Die zu
verwendenden WDVS-Schraubdiibel
missen einen Auszugswert von 20,6
kN (bei max. 1 mm Weg) aus dem
gepriften Untergrund erreichen. Bei
Altbauten mit unbekannten Untergrund
ist daher immer eine Auszugsprifung
durchzufihren, welche zu protokollie-
ren und dem Bauakt beizulegen ist.

Bauwerksfugen sind in Form und
Dimension vollsténdig im gesamten
System zu Gbernehmen und fachge-
recht z. B. mit Fixit Dehnfugenprofilen
PVC daverhaft schlagregensicher
auszubilden.
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Kleben der Dammplatten

Im Spritzwasserbereich sind aus-
schliesslich EPS oder XPS Sockel-
démmeplatten zu verwenden. Diese
sollten mit der unteren Plattenfuge
mind. 10cm ins Terrain einbinden.
Falls notwendig dirfen Sockeld@mm-
platten auch aufrecht angebracht wer-
den. Sockeldadmmplatten, die auf Bau-
werksabdichtungen geklebt werden,
sind mit Fixit 469 Sockelmértel Combi
1K oder Fixit 373 Multiflex 2K zu
verkleben. Plattenverdibelungen sind
Uber der Bauwerksabdichtung auszu-
fihren.

Démmplatten sind mit umlaufender
Randwulst, und mittig mit Streifen-
oder Punktverfahren mit dem Fixit 439
Klebe- und Einbettmértel Uni leicht zu
verkleben. Bei WDVS mit Hartbeld-
gen wird eine 60%ige Verklebungs-
kontakifléche gefordert. Bei vollflachi-
ger Verklebung ist der Klebemértel im
Kammbettverfahren mit einer 80%igen
Verklebungskontakiflache aufzubrin-
gen.

Um Konvektion zwischen Démmplatte
und Untergrund zu verhindern, sollte
nach jeder dritten Plattenreihe die Kle-
befuge mit Klebemértel verstrichen und
bindig abgezogen werden. Klebefuge
bei Sockelddmmplatten und vor Dach-
rand zwingend verschliessen. Bei Un-
tergrundhaftzugfestigkeiten von >0,15
und < 0,25N/mm2 ist eine vollfléchi-
ge Verklebung (>80%) erforderlich.

Fassadendémmplatten ca. 36 bis

72 Std. trocknen lassen. Anschliessend
die Fugenversétze und die Fassaden-
platten plan schleifen und entstauben.
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Zusétzlich zur Verklebung erfolgt bei allen
Untergrinden und Systemen eine Verdibe-
lung. Die Verdiibelung erfolgt daher erst
nach den Unterputz-/ Armierungsarbeiten.
Bei dieser Technik kénnen Dibel nicht
versenkt werden. Dammdicken Gber 26 cm
sollten bei Systemen iber 50kg / m? ver-
mieden werden. Erforderlichenfalls Démm-
stoff mit entsprechend niedriger Wérmeleit-
fahigkeit wéhlen.

Offene Dammplatten-Fugen missen mit
artgleichem Dammstoff ausgefillt wer-
den. Fugen von 2 bis max. 5mm sind mit
Démmstoffkeilen aus extrudiertem Polysty-
rol XPS oder aus expandiertem Polystyrol
EPS 35kg/m? zu schliessen.

Anschlussfugen an z.B. Fenster Tiren, Atti-
kaverblechungen u. A. erfolgen wie auch
bei verputzten Warmedamm-Verbundsys-
temen mit dauerhaft schlagregensicheren
Fixit Fensteranschlussprofil 3D Profi oder
mit dem Fixit Fugendichtband BG1.

Kontrolle der Kleberkontaktfléche



Kleberbild

Beispiele Kleberauftrag auf diversen Plattenformate zur Erreichung der erforderlichen Kleberkontakifléche von 60%
bzw. 80% an der Wand:

100x50 cm ~8cm |~8cm oder  100x50 cm o ~14cm
~8cm
100x60 cm ~8.cm oder 100x60 cm o ~17,5cm
~8 cm
~10cm ~10cm '~10cm
80x62,5 cm ~8cm oder 80x62,5 o ~14 cm
~8 cm ~8 cm
120x40 cm ~8 cm ~8cm 120x40 cm 2 ~13,5cm

100x20 cm

Kleberauftrag: 100%
Kontaktflache Wand: =80%
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Schirzenelemente fur Jalousien
(brandsicher) fir Systemgewicht > 50kg/m?

B Bei der Dammplattenverlegung wird

Uber den Fenster- oder Turéffnungen
der Dammstoff auf der Lange der
Offnung, plus zusétzlich mind. 25¢cm

links und rechts, exakt 50cm hoch aus-

gespart.

Der Bereich, welcher nicht als Jalou-
sientunnel bendtigt wird, wird ausge-
spart. Der restliche Bereich wird mit
einem 2cm dinneren und vorzugswei-
se nichtbrennbaren Démmstoff (MW
oder PU) ausgedémmt. Dammstoff
dabei vollflachig oder im Rand-Strei-
fen Verfahren jedes kleine Teilstick
sauber verkleben. Dabei so viel Kleber
verwenden, dass die diinneren Dédmm-
platten nur ca. 15mm tiefer sind als
die flachig verklebte Démmplattenebe-
ne.

Die Seitenflanken des nichtbrennbaren
Démmstoffes, sowie die riickseitige
Dammung (wenn mdglich noch weiter
aufgeddmmt) wird mit Unterputz ge-
spachtelt und armiert. Sofern gefordert
kann auch ein Oberputzauftrag oder
ein Anstrich nach Unterputzirocknung
erfolgen. Die Bigel fir die Jalousien
kénnten jetzt bequem montiert wer-
den. Mit der Bauleitung abkldren, ob
dies sofort oder erst nach Fertigstel-
lung erfolgen soll.

Formstabile, nichtbrennbare Aqua
Panel Putztragerplatten (ca. 10mm
dick /50 cm hoch und im Regelfall
125cm breit) werden im Bereich der
ca. 15 mm rickversetzten Dammplat-
ten vollflachig mit Fixit 439 Klebe- und
Einbettmortel Uni leicht verklebt. Die
vertikalen Stossstellen der Platten wer-
den mit einem iberputzbaren Kartu-
schenkleber (z.B. Hybrid-Dichtstoff
oder einem PURKleber) zusatzlich ver-
klebt. Die Putztrégerplatte sollte dabei
2mm tiefer als die flachig verklebte
Dammplattenebene montiert werden.
Nach ausreichender Erhartung des
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Klebemértels (ca. 3 Tage) werden die
8 mm Dibelldcher durch die Putztrg-
gerplatte erstellt. Auf der Putztrager-
platte ist das Dibelloch auf mind.

18 mm aufzuweiten (Putzfréser oder
ca. 20mm Bohrer). Der Dibelabstand
darf max. 30cm betragen. Wobei der
erste Dibel 10cm vom Plattenrand zu
platzieren ist. Kleine Teilsticke benoti-
gen in jedem Fall auch ein Dibel.

Die Putztragerplatten sind mit dem
Systemschraubdibel Fixit Rocket im
tragféhigen Untergrund zusétzlich zu
befestigen.

Fir die Fensterbank wird die Lésung
mit System Fixit Sol Pad Suisse emp-
fohlen. Dieses wird im Vorfeld zur Dia-
gonalarmierung ausgefihrt (siehe Sei-
te 23). Am unteren Plattenrand wird
ein Schirzenabschlussprofil
(U-Form-Abschluss fir Putztragerplatte
8-12mm) aufgesteckt. Darauf achten,
dass bei erforderlichen Stiickelungen
des Abschlussprofils die Plattenstdsse
um mind. 20cm ohne Stossstelle Gber-
brickt werden. Die Putztragerplatte
wird dann flachenbindig mit der
Dammplattenebene diinn mit Fixit 439
Klebe- und Einbettmértel Uni leicht
Uberspachtelt und frisch in frisch wird
auch das Diagonalarmierungsgewebe
eingebettet, dass oben mindestens die
ganze Putztragerplattenbreite zu Uber-
spannen hat. Beim unteren Fensterrand
haben diese ein Format von mindes-
tens 40 x 20cm. Mit dem Einbetten
des Gewebewinkels und der Einbet-
tung des Gewebes von den Anschluss-
profilen wird die Laibung fertig aus-
gebildet. Dabei ist darauf zu achten,
dass Gewebestdsse stets Uberlappend
ausgebildet sind.
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Fixit Sol Pad Suisse
Fensterbankanschluss

Sohlbankhshe messen, Dammkeil
5 Grad zuschneiden und mit Fixit 373
Multiflex 2K einkleben.

Seitliche Ausnehmungen mit dem Fixit
Sol Pad Tool so tief ausschleifen, dass
die Fixit Sol Pad Suisse Anputzleiste
oberflachenbindig mit der Leibungs-
dammplatte abschliesst.

Gewebestreifen auf entsprechende
Lange der Leibung zuschneiden.

Danach wird die Sohlbank mit Fixit
373 Multiflex 2K abgedichtet.

Die Fixit Sol Pad Suisse Anputzleis-

te auf die entsprechende Lange zu-
schneiden und mit Hybrid Dichtstoff in
den vorbereiteten Untergrund einkle-
ben und trocknen lassen. Nach der
Trocknung das Sol Pad Suisse mit dem
Uberstand des fertigen Belags ab-
schneiden.

Fertiger, sauberer und entkoppelter
Sohlbank- Abschluss mit Fixit Sol Pad
Suisse.

Achtung: Profiliberstand dem Hart-
belag anpassen und bis mind. zu den
Plattenoberfléchen fihren.

Die Hartbelége dirfen keinen starren
Kontakt zu Fensterbénken aufweisen. Die
thermische Ausdehnung von Fensterbank
und Hartbelag ist zu bericksichtigen. Das
Fixit Sol Pad Suisse System ist hierzu bes-
tens geeignet und erlaubt einen sicheren
und dauerhaft funktionalen Anschluss.
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Unterputz (Armierungsschicht)

Vorarbeiten

B Vor dem Auftragen des Armierungs-
mértels sind an sémtlichen Aus-
senecken Gewebewinkel, Bewe-
gungsprofile, Gewebestreifen der
Anschlussprofile und an allen Ecken
von Gebéudedffnungen diagonale Ge-
webestreifen von mind. 20 x 40cm mit
Fixit 439 Klebe- und Einbettmortel Uni
leicht einzubetten.

Armierter Unterputz

3 In den Unterputz Fixit 439 Klebe- und
Einbettmértel Uni leicht wird mit einer
Stahltraufel das Fixit Armierungsge-
webe 7x7 flachendeckend im oberen
Drittel eingebettet und jeweils mit
mind. 10cm Gberlappt.

Der Unterputz wird in einer Schicht-
dicke von 5mm aufgebracht. Mithilfe
der R16 Zahntraufel ist die Putzdicke
von 5mm einfach und sicher zu errei-
chen.

Ebenheit der Armierungsschicht (Unterputz)

Messdistanz in m <1m <2m

Abweichung in + /- mm fir Putz gemass SIA 243 3,0mm 5,0mm

Fir Naturstein, Keramik, Klinker ! 1,.5mm 2,5mm

Fiir Mosaik! 1,0mm 1,5mm

Lot und Flucht der Armierungsschicht (Unterputz)

Messdistanz in m <Im <2m <4m <10m
Abweichung in + /- mm fir Putz gemdss SIA 243 4,0mm 6,0mm 8,0mm  12,0mm
Fir Naturstein, Keramik, Klinker ! 3,0mm 3,0mm 4,0mm 6,0mm
Fir Mosaik! 1,0mm 1,5mm 2,0mm 3,0mm

'Empfehlung Merkblatt Fassadenkeramik vom SPV (Schweizerischer Plattenveband)
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Mechanische Befestigung

Die Anzahl der WDVS-Systemschraub-
diibel richtet sich nach den Windlasten,
Standort etc. Fir Gebaudehshen ber
11 m ist fir die Bemessung ein Statiker

einzubeziehen. Fir die Berechnung des
Windsog kann das Merkblatt TECINFO 1

vom Schweizer Fachverband fir hinterlifte-

te Fassaden herangezogen werden.

Dibelab-
Diibelan- stand incm  Windsog
zahl St./m? (a) in kN/m?
ca. 6 40 <-1,2
ca. 8 35 <-1,6
ca. 10 32 <20
ca. 12 29 <24

Die Verdilbelung durch das Gewebe
erfolgt rasterformig.

210 cm a

Dibel im System
Fixit StoneEtics® 50:

B Am Folgetag wird die Armierung ent-
sprechend des Dijbelabstandes abge-
schnirt.

[E3 Die Fixit STR U 2G Schraubdibel oder
die Fixit Rocket Teleskop-Schraubdiibel
werden flachenbindig eingedreht und
diinn abgespachtelt.
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S.10.1 - Disbelanordnung bei oberfléichenbiindiger Montage durch das Gewebe.
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Unterputz (Armierungsschicht) und mechanische
Befestigung im System Fixit StoneEtics® 103

B Am Folgetag wird die Armierung ent- Hinweis
sprechend des Dijbelabstandes abge-

schnirt. = Beim Festdrehen des Fixit Rocket Teles-
kop-Schraubdiibel nicht driicken! Der
[E3 Die 8 mm Dibellécher werden mit Schraubdibel zieht sich von selber ein.

einem 18 mm Bohrer aufgeweitet.
Dibel noch nicht setzen.

Zusatzarmierung
im System Fixit
StoneEtics® 103

[E] Frihestens 3 Tage nach dem Unterputz
erfolgt die Zusatzarmierung mit dem
Fixit Stitzgewebe 15x 15mm und
dem systembedingten Klebemértel.
Gewebe min. 10cm iberlappen.

[IE3 Ausschliesslich Fixit Rocket Teleskop-
Schraubdiibel verwenden und bis auf
ca. 2cm setzen.

[l Soweit eindrehen, dass der Dibeltel-
ler bindig mit der Putzoberfldche sitzt.
Dibelteller dinn abspachteln.
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Kapillarschnitt

B Vor der Aufbringung vom Hart-

belag wird auf der Terrainlinie ein

ca. 5-8mm breiter Schnitt bis ca.
>10-25mm in den Dammstoff ein-
gefrast und der Frasstaub entfernt. Zur
Erstellung von 5—8mm breiten Schnit-
ten eignet sich eine Schruppscheibe
fir Winkelschleifer. An Laibungen
oder an Ichsen (Innenecken) kann der
Schnitt mit einem Vibroschneider (Fein,
Multicuter) oder einer Handsdge aus-
gefihrt werden.

3 Frasstaub aus der Fuge enfernen.

max. 25 cm
min. 12 cm

S.1.1 Sockel mit Kapillarschnitt

20

[E] Mit Fixit 373 Multiflex 2K in festerer

Konsistenz wird der Schnitt hohlraum-
frei verfillt und das Putzsystem dar-
unter bis zur unverputzten Sockel- oder
Terrainplatte abgedichtet. Die Schutz-
beschichtung kann auch ca. 5cm iber
der Terrainlinie aufgebracht werden.
Damit wird eine Hinterfeuchtung des
Hartbelages sicher vermieden.

mind. 10 mm]

5-8 mm

N
Q —

OO NO O hwNn— 00 w

N
O

Wandbildner

Kleber (Klebeflache 60%)
Fassadendammplatte (bis 300 mm)
Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
Systemschraubdibel

Plattenkleber (Buttering-Floating)
Fugenmértel gem. Plattenbelag

Belag

Sockeldsmmplatte

Spezialkleber im Perimeterbereich
Kapillarschnitt mit Feuchteschutz-Beschichtung
Feuchteschutz-Beschichtung
Noppenfolie 0.A.

Vorhandene Bauwerksabdichtung
Vorhandene Perimeterdémmung
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Einteilen und Abschniiren der Fléiche
alle 3 — 4 Lagerfugen. Klinkerriem-
chen werden mit Fixit 420 S2 Klebe-
und Einbettmasse fir Naturstein,
Keramik im Buttering- Floating-Verfah-
ren verklebt. Die Zahntraufel soll 8 mm
nicht unterschreiten. Fliesenkleber auf

der Wand aufspachteln — scharf durch-

kémmen.

Riemchenriickseite dinn abspachteln
und frisch in frisch, satt und hohlraum-
frei eindriicken.

Die Verfugung erfolgt mit Fixit 991
Fugenmértel Klinker in erdfeuchter
Konsistenz und wird mit dem Fugeisen
eingebracht. Fugentiefen grésser
10mm 2-lagig einbringen. Fir ein
einheitliches Fugenbild Fugenmaterial

gleichmdssig andriicken und Fugenma-

terial vor zu schneller Trocknung
schitzen, erforderlichenfalls mit
Sprihnebel feucht halten (kein
intensives Ndssen).

Angesteiftes Fugenmaterial kann mit
einer trockenen Birste vorsichtig
abgekehrt werden.
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Hinweise

= Nur soviel Kleber auftragen, wie frisch
verlegt werden kann.

» Zuschnitte sollten durch die Fugen-Ein-
teilung vermieden werden.

= Vor der Verlegung in der Palette und
im Bund farblich mischen.

= Der verfugte Riemchenbelag wird unter
der terrainlinie vollstandig mit Fixit 373
Multiflex 2K vor Staunésse geschitzt.

= Ausfugen bei Temperaturen unter
+ 10°C wird nicht empfohlen wegen
der Gefahr von Farbabweichungen.

= Kleber bei den Belagsdehnfugen nach
leichtem Ansteifen hohlkehlenartig ent-
fernen (Fugenplan beachten).



Untergrund geméss Ebenheit und Lot/
Flucht auf Seite 7 kontrollieren.

Ausgleichsspachtelung mit dem Fixit
423 Klebe- und Fugenmértel Mosaik.

Einteilen und Abschniiren der Flache
alle 3-4 Lagerfugen. Fixit 423
Klebe- und Fugenmértel Mosaik mit
einer 6 x6mm Zahntraufel scharf
abkdmmen, Kédmme glatten. Matten

rasch mit einer harten Schwammschei-

be gleichméssig eindriicken. Bei
Glasmosaik sind die Rickseiten mit
einem Schwamm flachig zu bestrei-
chen und frisch in frisch einzudricken.

Nach ausreichender Erhértung das
Netz oder Papier mit feuchtem
Schwamm anlésen und vorsichtig
entfernen. Kleberriicksténde abwa-
schen.

Verfugung mit Fixit 423 Klebe- und
Fugenméortel Mosaik. Zum Kleben und
Verfugen ist derselbe Farbton zu
verwenden. Um Farbungleichheit zu
vermeiden, an zusammenhdngenden
Fassadenflachen méglichst nur
Material mit gleicher Chargennummer
verwenden und immer Material mit
ndchstem Gebinde mischen.

Fugenmértel anziehen lassen und mit
einem Schwamm oder Schwammbrett
grindlich reinigen. Angetrocknete
Mértelschleier kdnnen angefeuchtet
und mit einem sauberen Tuch entfernt
werden.

Hinweise

= Nur soviel Kleber auftragen, wie frisch
verlget werden kann.

= Nour frontseitig mit Folien oder Papier
verkklebte Mosaike verwenden.

= Rickseitig verklebte Mosaike mit Leim-
punkten zwischen den Fugen sind zu-
léssig (Punta Colla).

= Fir ein gleichmdssiges Erscheinungs-
bild das Mosaik z.B. mit einer harten
Schwammscheibe andriicken.

» Zuschnitte sollten durch die Fugen-Ein-
teilung vermieden werden.

= Der verfugte Mosaikbelag wird unter
der Terrainlinie vollstandig mit Fixit
373 Multiflex 2K vor Staunésse.

= Ausfugen bei Temperaturen unter
+ 10°C wird nicht empfohlen wegen
der Gefahr von Farbabweichungen.

= Kleber bei den Belagsdehnfugen nach
leichtem Ansteifen hohlkehlenartig ent-
fernen (Fugenplan beachten).



Einteilen und Abschniiren der Fléiche
alle 3-4 Lagerfugen. Fixit 420 S2 Kle-
be- und Einbettmasse fiir Naturstein,
Keramik mit einer 10 mm Zahntraufel
scharf abkédmmen. Fliesen mit einer
Flache von max. 1200cm? ! werden
mit Fixit 420 S2 Klebe- und Einbett-
masse fir Naturstein, Keramik im
Buttering- Floating-Verfahren verklebt.
Die Zahntraufel sollte ca. TO0mm nicht
unterschreiten (vollflachige Benet-
zung beachten). Fliesenkleber auf der
Woand aufspachteln — scharf durch-
kédmmen.

'In kleinen Fassadenteilfldchen (< 5m?) sind
Plattenfléchen auch bis 1800cm?2 méglich, dabei
sollte der Belag méglichst hell sein (Hellbezugs-
wert >30%)

Keramikriickseite diinn abspachteln
und frisch in frisch, satt und hohlraum-

frei eindricken.

Die Verfugung erfolgt mit Fixit 992 Fu-

genmértel Keramik im Schl@mmverfah-

ren.

Fugenmértel anziehen lassen und mit
einem Schwamm oder Schwammbrett
grindlich reinigen. Angetrocknete
Mértelschleier kdnnen angefeuchtet
und mit einem sauberen Tuch entfernt
werden.

Fir ein gleichmassiges Fugenbild
Fugenmaterial vor zu schneller Trock-
nung schitzen, erforderlichenfalls mit
Sprihnebel feucht halten (kein intensi-
ves Ndssen).
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Hinweise

= Nur soviel Kleber auftragen wie frisch
verlegt werden kann.

» Zuschnitte sollten durch die Fugen-Ein-
teilung vermieden werden.

= Der verfugte Keramikbelag wird unter
der terrainlinie vollstandig mit Fixit 373
Multiflex 2K vor Staunésse geschitzt.

= Ausfugen bei Temperaturen unter
+ 10°C wird nicht empfohlen wegen
der Gefahr von Farbabweichungen.

= Max. Keramikgrésse 1200 cm?.

= Max. Keramikgrésse 1800 cm? bei
kleinen Fassadenflachen < 5m2.

= Kleber bei den Belagsdehnfugen nach
leichtem Ansteifen hohlkehlenartig ent-
fernen (Fugenplan beachten).



Leichtbeton-Kunststeinimitationen
(s 1200kg/m?) werden immer im
System 103 ausgefiihrit.

Hinweise

= Nur soviel Kleber auftragen wie frisch

Als Klebemértel wird hier ausschliess-
lich der Fixit 421 Klebe- und Einbett-
masse fiir Leichtbeton verwendet und
dabei diinn auf der Wand aufge-
spachtelt.

Der Leichtbeton-Kunststein wird riicksei-
tig vollflachig satt ca. 5-10mm dick
mit Klebemértel beschichtet und frisch
in frisch an die Wand gedriickt. Dabei
wird der Stein so eingedreht das der
ausgequetschte Klebemértel den Kunst-
stein satt ummantelt.

Die Verfugung erfolgt mit dem Leicht-
fugenmértel Fixit 993 Fugenmértel
Leichtbeton. Dieser wird in plastischer
Konsistenz mit einem PE- oder Stoff-
Spritzsack satt in die Fugen gepresst.

Nach Ansteifen des Fugenmaterials
mit einem Fugenholz und wenig Druck
die Fugen andriicken sowie gleichmés-
sig auskratzen.

Angesteiftes Fugenmaterial kann mit
einer trockenen Biirste vorsichtig abge-
kehrt werden.

verlegt werden kann.
Bei Leichtbeton Kunststeinen werden
bis auf etwaige Gebdudedehnfugen

keine elastisch verfillten Belagsdehnfu-

gen in der Fléche bendtigt. Anschluss-
fugen sollten vorzugsweise auch elas-
tisch verfillt werden.
Licken/Fehlstellen mit eingedicktem

Material nachbessern. Neu angemach-

tes Material zeichnet sich farblich ab!
Knirsch gestossene Verlegung neigt
ohne Witterungsschutz zu verstarkten
Ausblihungen.

Der verfugte Leichtbeton-Kunststein
wird unter der Terrainlinie vollsténdig
mit Fixit 373 Multiflex 2K vor Stau-
nasse geschitzt.

Nicht zu verfugende Leichtbeton-
Kunststeine nur bis 5cm Gber der Ter-
rainlinie verlegen.

Ausfugen bei Temperaturen unter
+10°C wird nicht empfohlen wegen
der Gefahr von Farbabweichungen.
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Einteilen und Abschniiren der Fléiche
alle 3-4 Lagerfugen. Fixit 420 S2
Klebe- und Einbettmasse fir Natur-
stein, Keramik mit einer 10mm
Zahntraufel scharf abkdmmen.
Natursteinplatten mit einer Fléche von
max. 1200cm?2 werden mit Fixit 420
S2 Klebe- und Einbettmasse fiir
Naturstein, Keramik im Buttering- Floa-
ting-Verfahren verklebt. Die Zahntrau-
fel sollte ca. TOmm nicht unterschrei-
ten. Fliesenkleber auf der Wand
aufspachteln — scharf durchkémmen.

Natursteinriickseite dinn abspachteln
und frisch in frisch, satt und hohlraum-
frei eindriicken.

Die Verfugung erfolgt mit Fixit 991
Fugenmértel Klinker in erdfeuchter

Konsistenz oder im Schlémmverfahren.

Fugentiefen grésser 10mm 2-lagig
einbringen.

Fugenmértel anziehen lassen und mit
einem Schwamm oder Schwammbrett
grindlich reinigen. Angetrocknete
Mértelschleier kdnnen angefeuchtet
und mit einem sauberen Tuch entfernt
werden.

Fir ein gleichméssiges Fugenbild Fu-
genmaterial gleichmdssig andriicken
und Fugenmaterial vor zu schneller
Trocknung schitzen, erforderlichen-
falls mit Sprihnebel feucht halten (kein
intensives Ndssen).
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Hinweise

= Nur soviel Kleber auftragen wie frisch
verlegt werden kann.

= Knirsch gestossene Verlegung neigt
ohne Witterungsschutz zu verstarkten
Ausblihungen.

= Der verfugte Naturstein wird unter der
Terrainlinie vollsténdig mit Fixit 373
Multiflex 2K vor Staunésse geschitzt.

= Der Naturstein sollte riickseitig sdge-
rauh, nicht poliert, sein.

= Nicht kalibrierte Steine sind nur be-
dingt geeignet (Planigkeit = 5mm).

= Vor der Verlegung in der Palette und
im Bund farblich mischen.

= Ausfugen bei Temperaturen unter
+10°C wird nicht empfohlen wegen
der Gefahr von Farbabweichungen.

= Max. Natursteingrésse 1200 cm?.

= Max. Natursteingrésse 1800 cm? bei
Kleinflaéchen < 5 m2.

= Kleber bei den Belagsdehnfugen nach
leichtem Ansteifen hohlkehlenartig ent-
fernen (Fugenplan beachten).

= Angesteiftes Fugenmaterial kann mit
einer trockenen Birste vorsichtig abge-
kehrt werden.
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Gebaudedehntugen

Den Hohlraum hinter dem Profil mit
einem weichen Dammstoff (Stein- oder
Glaswolle) verschliessen.

EPS-Streifen als Abstandshalter in der
Breite der Dehnfuge einlegen und Fixit
Dehnfugenprofil PVC in den Unterputz
einspachteln.

Das Fixit Fugendichtband BG1 wird
bindig mit dem Endbelag einge-
bracht.

Hinweise

= Fixit Dehnfugenprofil PVC von unten
nach oben, iberlappend einbauen.

= Oberflachenbindige Fugen mit ge-
schlossenzelliger Rundschnur und elas-
tischer Fugenfillmasse schliessen. Al-
ternativ das Fixit Fugendichtband BGI1
einbauen.
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$.9.5 Gebdudetrennfuge mit Fugendichtband /BG1
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Wandbildner

Kleber (Klebeflache 60%)
Fassadendammplatte (bis 300 mm)
Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
Systemschraubdibel

Plattenkleber (Buttering-Floating)
Fugenmértel gem. Plattenbelag
Belag

PE-Rundschnire geschlossenzellig
Elastische Fugenfilimasse

Weiche Dammstoffhinterfullung
Fugendichtband BG1, 25/10-18
Dehnfugenprofil Typ E
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Belagsdehnfugen

B Kleber bei den Belagsdehnfugen nach  Hinweise
leichtem Ansteifen hohlkehlenartig ent-

fernen (Fugenplan beachten). = Bei > 10mm Fugendtiefe 2-lagig verfil-
len oder eine geschlossenzellige PE-
3 Nach der Trocknung der starren Verfu- Rundschnur verwenden.

gung die Belagsdehnfuge mit Fugen-
fillmasse elastisch verfillen.

[E] Fir eine optische Anpassung kann aus-
gesiebtes Fugenmaterial in die frische
Fugenfillmasse eingeblasen werden.
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1 Wandbildner
i 13 2a Kleber (Klebefléche 60%)
i 3 Fassadendémmplatte (bis 300 mm)
A I 6 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
] 12 10 Systemschraubdubel
! 11 Plattenkleber (Buttering-Floating
\ 11a Plattenkleber hohlkehlenartig entfernt
I 12 Fugenmortel gem. Plattenbelag
|

13 Belag

$.9.1 Belagsdehnfuge 23 Elastische Fugenfillmasse



Feldbegrenzungsfugen, optional

il Gemass Fugenplan die Feldbegren-
zungsfuge min. 50% der Dammstoff-
dicke einschneiden und entfernen.
Fugenbreite 13-15 mm.

[E3 Den Hohlraum mit einem weichen
Dammstoff (Stein- oder Glaswolle) auf
Hohe des Plattenklebers verschliessen.

[E] Doas Fixit Fugendichtband BG1 wird
bindig mit dem Endbelag einge-
bracht.

Hinweise

= Oberflachenbindige Fugen mit Rund-
schnur und elastischem Dichtstoff
schliessen oder das Fugendichtband
BG1 bindig einbauen (siehe Detail).

= Wir empfehlen den Einsatz von war-
tungsarmen Belagsdehnfugen (siehe
Seite 34).

= Das Fixit Fugendichtband BG1 nicht
unter Zug einbauen! Gefahr von Ver-
kirzungen und offenen Anschlissen.
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| 1 Wandbildner
A 2a Kleber (Klebeflache 60%)
o 13 3 Fassadendémmplatte (bis 300 mm)
| 6 Unferputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
= 12 10 Systemschraubdibel
g 11 Plattenkleber (Buttering-Floating)
? 11 12 Fugenmortel gem. Plattenbelag
13 Belag
? 24 Weiche Dammstoffhinterfullung
25 Nachtragliche Feldbegrenzungsfuge
? mit Dédmmstoffausschnitt = 50% weiche
L Dammistoffhinterfillung
32 Fugendichtband BGT, 25/10-18

$.9.3 Feldbegrenzungsfuge mit BG1
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Fixit Verkaufsbiros

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45

ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG

Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord

8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost

7204 Untervaz GR

Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

fixit.ch
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